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RESUMEN

El agua es un elemento esencial para la vida, no solo por ser un disolvente de
innumerables sustancias, si no también por las muchas reacciones quimicas en
las que interviene. Actualmente la contaminacion del agua se considera un
problema grave debido a que en ella se encuentra una gran diversidad de
contaminantes, entre los cuales, destacan los metales pesados que son toxicos
cuando exceden las concentraciones normales, una alternativa de remocion de
metales pesados disueltos en el agua es el uso de biosorbentes naturales. En el
presente estudio se analiz6 la capacidad de adsorcion de Cd*2 y Cu*? en
soluciones acuosas utilizando un criogel sintetizado con dos polisacaridos, el
quitosano (Q) y la celulosa (C) y un proceso de auto ensamblado inducido por
segregacion de hielo (denominado ISISA por sus siglas en ingles). Se obtuvieron
materiales criogenicos en forma de monolitos con estructura microporosa e
interconectada, denominados criogeles Q-C. Los criogeles Q-C fueron preparados
variando parametros como la relacién de polimeros, la cantidad del entrecruzante
y la velocidad de inmersion, también fueron caracterizados por pruebas
solubilidad, determinacién del porcentaje de hidratacion, MEB-EDS, FTIR-ATR,
BET y potencial Z. Los criogeles obtenidos fueron insolubles en soluciones
acuosas, aquellos que fueron preparados con menor cantidad de celulosa y de
entrecruzante mostraron un mayor porcentaje de hidratacion; también se evidencio
la presencia de grupos amino i NHz e hodroxilo T OH en su estructura molecular. El
estudio de la capacidad de adsorcién de iones Cu?* y Cd*? en el criogel Q-C, se
realizé bajo condiciones de equilibrio, en un rango de temperatura de 30-50°C en
funcién del tiempo y de la concentracion. Para analizar los datos obtenidos en la
adsorciéon de Cu*? y Cd*? se utilizaron modelos cinéticos y de isotermas, los
modelos de pseudo segundo orden y de Elovich, mostraron una mejor
representacion de los datos experimentales; el modelo de Sips dio un mejor ajuste

de los datos de equilibrio.



ABSTRACT

Water is an essential element for life, not only for being a solvent for many
substances, but also for the many chemical reactions involved. Currently water
pollution is considered a serious problem because it contains a wide variety of
contaminants, among which include heavy metals that are found to be toxic when
they exceed normal levels, an alternative removal of dissolved heavy metals in
water is using natural biosorbents. In the present study the adsorption capacity Cd
+ 2 and Cu + 2 was analyzed in aqueous solutions using a cryogel synthesized
with two polysaccharides, chitosan (Q) and cellulose (C) and a process of ice
segregation induced self-assembly (ISISA). Cryogenic materials were obtained in
the form of monoliths with interconnected microporous structure, called Q-C
cryogels. The Q-C cryogels were prepared by varying parameters such as the ratio
of polymers, the amount of crosslinker and the speed of immersion, were also
characterized by testing solubility, determining the percentage of hydration, SEM-
EDS, FTIR-ATR, BET and zeta potential. The cryogels obtained were insoluble in
agueous solutions, those who were prepared with less crosslinking and cellulose,
showed higher percentage of swelling, the presence of amino groups -NH2 and -
OH hodroxilo in its molecular structure was also evidenced. The study of the
adsorption capacity of Cu?* and Cd?* ions in the cryogel Q-C was carried out under
equilibrium conditions, in a temperature range of 30-50 °C, function of the time and
concentration. To analyze the data obtained in the adsorption of Cu*? and Cd* 2,
kinetic and isotherm models were used, the pseudo second-order models and
Elovich, they showed a better representation of the experimental data; Sips model

gave a better fit of the equilibrium data.



INTRODUCCION
La contaminacion de los recursos del agua, tanto superficiales como subterraneos,
constituye un problema altamente preocupante. De los contaminantes que se
encuentran en el agua, los metales, se distinguen de otros contaminantes debido a
sus transformaciones quimicas y a que no son biodegradables, por lo que tienden
a bioacumularse causando grandes impactos ambientales, econémicos y de salud
publica (Justi et al., 2005). El incremento de la concentracion de metales pesados
en cuerpos de agua superficiales se han atribuido principalmente a actividades
industriales y agricolas (Prasad y Sexena, 2002). Debido a su movilidad en
ecosistemas acuaticos naturales y a su toxicidad para las formas superiores de
vida, los iones de metales pesados presentes en abastesimientos de agua
superficial y subterraneo, se les ha dado prioridad como los contaminantes
inorganicos mas importantes en el ambiente (Wares y Cunningham, 2001), por lo
gue se han creado estrictas regulaciones ambientales sobre las concentraciones
méaximas de metales pesados en las descargas de agua residual, haciendo
necesario el desarrollo de tecnologias eficientes para su remocion (Reddad et al.,
2002). La precipitacion quimica, filtracion por membranas, intercambio iénico y la
sorcién son procesos comunmente usados (Basso, 2002); la adsorcion es el
método méas adecuado bajo las condiciones de campo debido a su facil operacion,
a la poca o nula produccion de lodos y su posterior disposicion y a la alta eficiencia

de remocion (Kankan y Rengasamy, 2005).

Los métodos bioldgicos para la remocion de metales pesados han adquirido gran
importancia debido a su alta eficiencia y bajos costos de operacién. Uno de esos
meétodos es la biosorcion, que utiliza materiales naturales para remover metales
pesados. Los materiales naturales que han sido investigados por sus bajos costos
son las bacterias, hongos, levaduras, microalgas, quitosano y celulosa, que han
mostrado una adecuada capacidad de sorcion de los metales pesados (Ho y
McKay, 1999, Vijayaraghavan et al., 2006).



El quitosano es la forma desacetilada de la quitina segundo material mas
abundante en la naturaleza. El proceso de desacetilacién produce una cadena de
grupos amino (-NH2) a lo largo de la estructura de quitosano, las propiedad
acido-base del quitosano conducen a la protonacion de los grupos amino (NHz) a
pH &cido. Estas propiedades catidnicas del quitosano hacen que el polimero sea
muy eficiente en la adsorcién de iones metalicos (Guibal et al., 1998, Ngah et al.,
2002). La celulosa es uno de los compuestos organicos mas abundantes. Cada
afio, en la Tierra, se sintetizan y degradan unos 10%® kg de celulosa. Las
moléculas del quitosano y la celulosa son muy similares la Unica diferencia es el
grupo funcional enlazado al carbono dos de la estructura molecular del
carbohidrato. El quitosano tiene al grupo amino (-NH2) y la celulosa tiene al grupo
hidroxilo (-OH) (Vasquez et al, 2009) (Figura 1).

CHzOHD NH, CH,0OH
(oo T NS
H

OH &OH g
s

] O — ]

HaN CH,OH HzN

a).

b).
Figura 1. Estructura molecular de a). Quitosano y b). Celulosa.

Estos dos polisacéaridos han sido usados como materia prima para la sintesis de
hidrogeles en forma de esferas, polvos y peliculas, y han mostrado ser eficientes
en la adsorcion de metales (Li y Bai, 2004; Jeon y Park, 2005; Wang et al., 2006;
Vasquez et al., 2009; Prakash et al.,, 2010). También, se ha encontrado que a

partir de este hidrogel se puede generar un material denominado criogel que por
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sus caracteristicas morfoldgicas pudiera mejorar la remocion de metales del agua
(Garcia-Gonzélez et al., 2014). La singularidad de los criogeles, radica en el hecho
de que la metodologia para su produccion es sencilla, limpia y conduce a la
formacion de una red macroporosa interconectada con un area superficial
importante, estos materiales pueden ser usados para mdultiples aplicaciones,
dependiendo del tipo de los polimeros utilizados. El tamafio de poro en estas
matrices varia de 10 a 200 micras, dependiendo del régimen de congelacién, el
tipo de precursores monoméricos o poliméricos y de su concentracion (Kumar,
2008).

Este trabajo tuvo como objetivo sintetizar y caracterizar un criogel a partir de un
gel acuoso polimérico quitosano-etilenglicol diglicidil éter-celulosa (Q-C), y estudiar
su capacidad de sorciéon de los iones metdlicos Cu*? y Cd*? en soluciones

acuosas, por medio de ensayos de cinéticas e isotermas de adsorcién.

Se inicidé con la sintesis de un gel acuoso de quitosano-celulosa, posteriormente,
para evitar la disolucién del material y mejorar su resistencia mecéanica se
entrecruzo con etilenglicol diglicidil éter (EGDE), después, se llevé a un proceso
de auto ensamblado inducido por segregacion de hielo (por sus siglas en inglés
ISISA) y se obtuvieron criogeles en forma de monolitos, a este material se le
denomind criogel Q-C y fue caracterizado por diferentes técnicas, entre ellas:
FTIR-ATR, SEM-EDS, BET y determinacion del porcentaje de hinchamiento. Para
evaluar la capacidad de sorcion de este material criogénico se realizaron
experimentos de sorcién con soluciénes acuosas de sales de Cu*?, Cd*?y agua
desionizada, en los que se consideraron como variables la cantidad de material, el
pH de la solucion acuosa, el tiempo de contacto y la concentracion del ion

metalico.
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Capitulo | Antecedentes
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Entre los diferentes métodos que existen para la eliminacion de metales en agua,
la biosorcién es considerada como una opcion efectiva y econdmica. En este
trabajo se propone la sintesis de un criogel, partiendo de los biopolimeros
quitosano y celulosa, entrecruzados con etilenglicol diglicidil éter, con el fin de
evaluarlo en la adsorcion de iones de Cd*?> y Cu*? presentes en soluciones
acuosas, destacando que la eleccion de estudiar estos iones metalicos, obedece a
la toxicidad que presentan y a que ha sido detectada su presencia en cuerpos de
agua del estado de México.

Los metales se distinguen de otros contaminantes debido a sus transformaciones
quimicas y a que no son biodegradables, causando grandes impactos
ambientales, econdmicos y de salud publica (Justi et al., 2005; Ghaee et al.,
2012). El incremento de la concentracién de metales pesados en cuerpos de agua
superficiales se han atribuido principalmente a actividades industriales y agricolas,
por tal motivo, se han creado estrictas regulaciones ambientales sobre las
concentraciones maximas de metales pesados en las descargas de agua residual,
haciendo necesario el desarrollo de tecnologias eficientes para su remocion
(Reddad et al., 2002). La precipitacion quimica, filtracion por membranas,
intercambio i6nico y la adsorcion son procesos comunmente usados (Basso,
2002), aunque su aplicacion es limitada por cuestiones econémicas o técnicas
(Vijayaraghavan et al., 2006), un ejemplo es la precipitacion quimica, que genera
residuos (lodos o sélidos) peligrosos que requieren disposicion final adecuada, o la
O0smosis inversa donde sus costos de operacion son muy altos (Prasad y Sexena,
2002). Particularmente, la adsorcion es el método més adecuado bajo las
condiciones de campo debido a su facil operacion, a la poca o nula produccién de
lodos y su posterior disposicién y a la alta eficiencia de remocion (Kankan y
Rengasamy, 2005; Masoud et al., 2013).

El uso de biopolimeros para la remocion de metales pesados ha adquirido gran

importancia debido a su alta eficiencia y bajos costos de operacion. El método por
13



el cual materiales naturales son utilizados para remover contaminantes del agua
por adsorcion, se ha denominado biosorcion. Los materiales naturales que han
sido investigados por sus bajos costos son las bacterias, hongos, levaduras, algas,
celulosa y quitosano, los cuales han mostrado una adecuada capacidad de
adsorcion de metales pesados presentes en el agua (Ho y McKay, 1999, 2000;
Vijayaraghavan et al., 2006; Zhou et al., 2012).

1.1. Adsorci

El proceso de adsorcion es la transferencia de un soluto en un gas o liquido
(adsorbato) hacia la superficie de un soélido (adsorbente) en donde el soluto es
retenido como resultado de atracciones intermoleculares con las moléculas
sélidas. La adsorcion es un proceso selectivo y este es influenciado por las
siguientes caracteristicas. (Ghosh, 2002)

Peso molecular, tamafio y forma del soluto.
Forma del sitio disponible o ligando.

Polaridad en las moléculas y el adsorbente.

= =4 =4 =

Carga electrostética en la molécula y en el adsorbente.

La unidn fisica de una molécula con un adsorbente tiene lugar debido a una o mas

de las interacciones no covalentes (Veglio y Beolchini, 1996), por ejemplo:

Fuerzas de van der Waals.
Interacciones electrostaticas.

Interacciones hidrofébicas.

= =2 =4 =

Puentes de hidrogeno.

1.2.Cinética de adsorcion

14



La ecuacion de velocidad de Lagergren fue la primera ecuacion de velocidad para
adsorcién en un sistema soélido-liquido basado en la capacidad del sélido, esta

ecuacion se representa de la siguiente manera.

i,

log(q, — q,) = log(q,) — —=—t (1)

2.303

Donde ge Y gt son las capacidades de adsorcién en el equilibrio al tiempo t
respectivamente (mg g?), y ki es la constante de velocidad de pseudo-primer
orden (h).

Si la velocidad de adsorcion tiene un mecanismo de segundo orden, la ecuacion
cinética de pseudo-segundo orden esta expresada por la ecuacion (2) (Benavente,
2008).

"-"""'Tt —
dt

k2(9.— q.)* (2)

La forma lineal de la ecuaciéon de pseudo-segundo orden de Ho, esta dada por la

ecuacion 3.

L2141 3)

Donde k> es la constante de velocidad de pseudo-segundo orden (g mg™ h-t).
1.3.Isotermas de adsorcion

A temperatura constante, la cantidad adsorbida aumenta con la concentracion del

adsorbato y la relacién fundamental entre la cantidad adsorbida y la concentracién

inicial se conoce como isoterma de adsorcion (Levitt, 1979).

15



La isoterma de Langmuir es uno de los modelos fenomenologicos mas poderosos
y descriptivos del proceso de adsorcion. La Isoterma de Langmuir es la base para
comprender la cinética de las reacciones heterogéneas. La teoria de Langmuir

hace las siguientes hipotesis:

1. Las moléculas de adsorbato continlan adsorbiéndose hasta que la
superficie se ha cubierto de una capa sencilla de moléculas o monocapa.

2. La adsorcion es localizada.

3. Existe una interaccion despreciable entre las moléculas adsorbidas de
modo que el calor de adsorcion es independiente de la fraccion de

superficie cubierta.

La forma lineal de la ecuacion de Langmuir es la mostrada en la ecuacion (4).

_ 9emixbCq
Qe = "1iEc, (4)

Donde Ce es la concentracién en solucién medida en el equilibrio, gemax €s la
capacidad méaxima de adsorcion, ge es el numero de moles del soluto adsorbidos
por peso unitario y para la concentracion Ce y b es una constante relacionada con

la energia o entalpia neta (DH de adsorcion) (Avery, 1982).

La isoterma de Freundlich puede deducirse teéricamente aplicando a la isoterma
de Langmuir una distribucién de energia entre los sitios activos a la adsorcion tal
que la entalpia molar de adsorcion disminuye logaritmicamente con el

recubrimiento de la superficie como se muestra en la ecuacion (5).

qs = kg C] (5)

En la cual Ce es la concentracion en solucion medida en el equilibrio, ge es el

namero de moles del soluto adsorbidos por peso unitario y para la concentracion
16



Ce Y Kr es una constante relacionada a la capacidad de adsorcién, n es un
parametro empirico que varia con el grado de heterogeneidad de la superficie. Si
el valor de n (el cual refleja la intensidad de adsorcién) estq entre 1 y 10
representa una favorable adsorcion (El-Sayed G et al., 2010).

1.4.Biosorcién

Es el fenomeno de captacion pasiva de iones metalicos o de otras sustancias,
basado en el aprovechamiento de la propiedad que tienen algunos tipos de
biomasas inactivas 0 muertas para enlazar y retener a estos elementos por
diferentes mecanismos (Hughes y Poole, 1989) (ver Figura 2). La adsorcion
involucra una fase sélida (sorbente) y una liquida (solvente que normalmente es
agua) la cual contiene la o las especies disueltas que van a ser removidas

(sorbato).

! MIQ:

i: M n 0’]

lones Metalicos Biomasa Sorcién de Metales

Figura 2. Proceso de biosorcion.

Algunas de las ventajas de la biosorcién de metales es su alta efectividad a bajas
concentraciones, facil de operar, permite la fijacibn de metales en presencia de
otros cationes ademas la recuperacién de metales es posible y el adsorbente
puede ser regenerado (Reyes y Toriz ,2006). Las diversas estructuras y las
caracteristicas propias de los materiales que pueden ser empleados como

biosorbentes, hacen que la retencion de los metales se lleve a cabo mediante

17



distintos mecanismos los cuales pueden ser: intercambio idnico, fisisorcion,

quimisorcion, complejacién, microprecipitacion (Haluk y Tetis, 2001).

Como se mencionaba anteriormente uno de los materiales naturales utilizados
como adsorbente de metales es el quitosano (Q), se ha reportado que presenta un
alto potencial de adsorcién de iones metalicos (Guibal et al., 1998; Ngah et al.,
2002), colorantes (Chiou y Li, 2002) y proteinas (Zeng y Ruckenstein, 1998). El
quitosano, tiene grupos hidroxilo (-OH) y aminos (-NH2) que pueden ser
quimicamente modificados. Varios métodos ya han sido utilizados para hacer
modificaciones fisicas o0 quimicas a las escamas de quitosano crudo (Guibal et al.,
1999; Ngah y Liang, 1999; Yang et al., 2002). Las modificaciones fisicas (Onsoyen
y Skaugrud, 1990) pueden incrementar las propiedades de adsorcion: la formacion
de gel disminuye la cristalinidad del adsorbente e implica una expansion de la red
porosa. Las modificaciones quimicas mejoran las propiedades de adsorcion del
quitosano para los metales, pueden incrementar la estabilidad quimica del
adsorbente en medio acido, especialmente disminuye la solubilidad en la mayoria
de los minerales y acidos organicos, también incrementa su resistencia por
degradacion bioguimica y microbiologica (Guibal et al., 2000; Yang y Yuan, 2001).
Una mejora por entrecruzamiento a sido necesaria para reforzar la estabilidad
guimica de los biosorbentes en soluciones acidas, aunque el entrecruzamiento
reduce la capacidad de adsorcién, aumenta la resistencia del quitosano contra
acidos, alcalis y otros quimicos (Ngah et al., 2004). Las propiedades acido-base
del quitosano conducen a la protonacién de los grupos amino a pH &cidos. Estas
propiedades catidnicas del quitosano hacen que el polimero sea muy eficiente en
la adsorcion de iones metdlicos por interacciones electrostaticas. La protonacion
de los grupos amino provoca la disolucion total o parcial del quitosano en

soluciones acidas (Diaz de Apodaca et al., 2007).

Algunos de los estudios que han utilizado al quitosano como adsorbente se
mencionan a continuacion: Jeon y Park, (2005) estudiaron la adsorcion y

desorcion del Hg Il con perlas de quitosano, obteniendo que la adsorcién pueda

18



ser hasta del 90 %. Wang et al., (2006), utilizaron una mezcla de polivinilalcohol-
quitosano (PVA-Q) para formar espumas con y sin entrecruzante (glutaraldehido),
y observaron estructuras interconectadas y de alta porosidad; este material lo
usaron para adsorber Cu?* logrando una capacidad de adsorcién de 27.38 mg/g
con el material entrecruzado, con una proporcion de entrecruzante de 1.0 g
glutaraldehido /100 g quitosano, por otro lado, también observaron que el
entrecruzamiento disminuye el tamafio de poro, asi como la porosidad, este efecto
sin embargo, se ve contrarrestado por la retencion del quitosano, por lo que
muestra una mayor capacidad de adsorcién. Vasquez et al., (2009) utilizaron un
material reciclado a base de fibra de agave y quitosano para la remocién de Cd?*y
Cu?*, obteniendo una capacidad maxima de adsorciéon del material compuesto
recubierto con quitosano para soluciones de Cd?* de 154.8 mg/g de quitosano y la

mayor captacion de Cu?* fue de 39.1 mg/g de quitosano.

En cuanto al uso de la celulosa (C) Li y Bai (2004), realizaron un estudio del uso
de perlas de hidrogel quitosanoi celulosa para la adsorcién de cobre. El interés en
usar celulosa como polimero de mezcla con el quitosano, surge de dos hechos:
primero, que la celulosa es el biopolimero natural mas abundante con
relativamente alta fuerza mecanica, y segundo, la celulosa tiene estructura
guimica similar a la del quitosano, proporcionando la posibilidad de producir una
mezcla homogénea que combine las propiedades Unicas del quitosano y la buena
disponibilidad de la celulosa como adsorbentes de metales pesados. En la Tabla 1
se muestran las condiciones de trabajo y resultados de algunos otros autores que
realizaron estudios en donde se usa al quitosano solo o combinado con otros
homopolimeros como adsorbente de iones metalicos. En esta tabla también se
observa que en los estudios mas recientes se hace uso de nuevas estructuras

sintetizadas con este biopolimero denominadas criogeles.
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Tabla 1. Trabajos realizados con quitosano en experimentos de adsorcion de

Material

metales divalentes.

pH Isoterma

Referencia

Esferas de quitosano-

Cu 25 6 L 0.84 Liy Bai, 2004
Celulosa
Esferas de quitosano

Cd 6 L 73%  Kumar, 2009
/PVA

. Feng et al.,
Quitosano puro Cu 30 NR L 3.13

2010
. Feng et al.,
Quitosano puro Cd 30 NR L 3.4
2010
Quitosano/PVA Pb 5 LF 76.2% Prakash, 2010
Criogel Garcia-
_ Cu 25 6 F 0.37
guitosano/celulosa Gonzalez, 2011
Criogel
_ Cu 25 6 NR 0.28 Diaz, 2011
guitosano/PVA
Criogel Quitosano Veleshko et al.,
Eu 25 4 NR 1.6

(PP) 2011

Criogel Quitosano Kil 6dee
U NR 5 NR 2.1

(PP) 2012

Criogel Wang y Min,

J _ _ _ Cd 20 NR L 0.84 97

PVA/hidroxiapatita 2006

_ Ni
Paja de arroz cd 5/6 LF 0.55/2.27 El-Sayed, 2010
Q secado por Solovtsova,
S Cu 20 NR NR 5.1
liofilizacion 2009
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PVA: Poli vinil alcohol, PP: Piridoxal fosfato, gmax: Capacidad maxima de
adsorcién (mmolmeta/gadsorbente). L: Modelo de Langmuir, F: Modelo de
Freundlich. NR: No reportado.
1.5 Criogeles

El desarrollo de nuevas tecnologias es una necesidad de la sociedad moderna y
esta acompafiada casi invariablemente por el descubrimiento de nuevos
materiales. Por ejemplo, la fabricacién de estructuras bien definidas con materiales
en la nano escala es una de las claves de la nanotecnologia (Hortigiiela, 2009).
Dentro de estos nuevos materiales estan los criogeles. La singularidad de los
criogeles radica en el hecho de que la metodologia para su produccién es simple y
conduce a la formacion de una red macroporosa interconectada, que puede ser
usada para multiples aplicaciones, dependiendo del tipo de materiales que son
utilizados para su sintesis. El tamafio de poro en estas matrices varia de 10 a 200
micras, dependiendo del régimen de congelacién y el tipo de precursores

monomericos o poliméricos y de su concentracion (Kumar, 2008).

Cuando un gel acuoso se somete a un proceso criogénico se denomina criogel.
Este proceso consiste en el congelado y posterior descongelado (liofilizacion) del
gel acuoso. Lozinsky et al., (2003), definen a los criogeles como matrices de gel
gue se forman en soluciones que se congelan controladamente de precursores de
polimeros o mondmeros. Los criogeles son materiales que se caracterizan por
tener microporos interconectados, lo que permite la difusion de solutos y el
transporte de masa de las particulas. Esta estructura Unica, en combinacién con la
estabilidad osmatica, quimica y mecanica, de los criogeles los ha hecho

principalmente hasta ahora, atractivas matrices para nanoparticulas biolégicas.

Los criogeles se pueden producir en cualquier forma conveniente, por ejemplo,
bloques, botellas, tubos, granulos y discos. Ademas, la fabricacién de criogeles es
simple en comparacion con otros procesos. El material y el proceso de fabricacion

no tienen ningun dafio ambiental. A pesar de que se han centrado principalmente
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en las aplicaciones bioldgicas, los criogeles son prometedores para aplicaciones

ambientales (Wang y Min, 2007).

Garcia-Carvajal (2008), reportd el disefio y preparacion de materiales
estructurados y porosos a partir de quitosano y de alcohol polivinilico para la
liberacion de farmacos, mediante la aplicacién del proceso de auto ensamblado
inducido por segregacion de hielo (metodologia ISISA), el cual permitié producir
soportes tridimensionales de porosidad controlada, interconectada con
microcanales y con una elevada éarea superficial, estos soportes llamados
scaffolds (soportes tridimensionales o andamiajes) resultaron adecuados para su
uso como sistemas de liberacién de sustancias bioactivas y a la vez permitio

controlar su velocidad de liberacion.

Con relacion al uso de los criogeles como adsorbentes en el ambito ambiental, son
pocos los trabajos que hacen referencia a ellos, entre los cuales se pueden
mencionar el de Wang y Min (2006), en el que obtuvieron un criogel a partir de
polivinil alcohol (PVA) e hidroxiapatita (HAP), el cual mostr6 canales de poros
interconectados desde 0.1 pm hasta varios pum. También realizaron una
evaluacion de la adsorcion del criogel como adsorbente de Cd?* y observaron que
los datos obtenidos experimentalmente se ajustaron mejor al modelo de Langmuir,

teniendo una capacidad maxima de adsorcion de 53.3 mg/qg.

Wang y Min (2007), en una continuacion del trabajo antes mencionado, realizaron
experimentos de adsorcion de Cd?* con el criogel PVA/HAP, considerando la
influencia de los siguientes parametros en la adsorcion: el uso o no de la
sonificacion, el tiempo de adsorcion, la concentracion, la temperatura, el pH, y la
relacion de PVA/HAP p/p, se obtuvieron los siguientes resultados: la sonificacion
resulté buena para dispersar la hidroxiapatita, sin embargo hay poco efecto sobre
la adsorcion de Cd?*. Por debajo de una concentraciéon de 150 mg/L de Cd?*, se
podria remover de un 95 a un 98 % con el criogel. EI modelo Langmuir es el que

mejor ajusta la adsorciéon de Cd?* a diferentes temperaturas. El proceso de
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adsorcion se confirmé que es endotérmico y que la adsorcion de Cd?* aumenta
con la temperatura. Hay poca dependencia del pH en la adsorcién de Cd?*. A
mayor proporcion de PVA/HAP hubo una menor cantidad de Cd?* adsorbido,
debido a los aglomerados que bloqueaban los canales de los poros del criogel. La

eliminacion de Cd?* se debi6 principalmente al intercambio de iones.

Garcia-Gonzalez et al., (2011), sintetizaron un criogel a partir de quitosano y
celulosa (Q-C), entrecruzado con etilenglicol diglicidil éter mediante la metodologia
ISISA, fue evaluado como adsorbente de iones Cu?* en soluciones acuosas.
Obtuvieron como resultado que los datos al equilibrio ajustan mejor al modelo de
Freundlich con una capacidad de adsorcion de 23.76 mg/g. En su estudio
trabajaronn con un material sintetizado en condiciones establecidas, como una
sola relacion de homopolimeros, concentracion de entrecruzante y velocidad de
inmersion en el proceso criogénico, sin analizar como la variacion de estas

condiciones pudieran influir en la adsorcién del Cu?*.

Con base en los estudios anteriores, dado que los criogeles presentan en la
actualidad una alternativa factible para ser utilizados como adsorbentes de iones
metélicos presentes en agua y en particular al ser sintetizados con biopolimeros
como el quitosano y celulosa, en este trabajo se propuso sintetizar un criogel a
partir de quitosano y celulosa (Q-C), apartir del trabajo realizado por Garcia-
Gonzalez et al., (2011) para hacer una optimizacion en la sintesis del material y
evaluar su capacidad de adsorcion de iones metalicos Cu?* y Cd?* en soluciones

acuosas.
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Capitulo Il Justificacion, Hipotesis y Objetivos
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2.1. JUSTIFICACION

La contaminacién de los recursos del agua, tanto superficiales como subterrdneos,
constituye uno de los principales problemas ambientales en México. Durante
muchos afnos, las aguas superficiales como los rios, arroyos, lagos y estuarios, se
emplearon como vehiculo para eliminar toda clase de desechos y no se tenia
suficiente conocimiento sobre el impacto que estos contaminantes podrian tener
sobre los ecosistemas y la salud humana. La calidad del agua es un factor
determinante en la salud de la poblacién, debido a que la presencia de
contaminantes ocasionales han provocado epidemias de enfermedades virales o
bacteriales. Los contaminantes mas frecuentes del agua son, materia organica,
microorganismos, hidrocarburos, desperdicios industriales, metales pesados,
plaguicidas, productos quimicos domeésticos y desechos radioactivos (Martinez,
2008).

En el caso particular del hombre, cuando entra en contacto con metales pesados
como el cadmio y el cobre, generalmente por ingestion de alimentos o por
inhalacion, puede padecer diversos problemas de salud, debido a los efectos
toxicos que poseen; la magnitud de este problema ha ido creciendo, dando lugar a
la promulgacién de un marco legal cada vez mas amplio y restrictivo que
promueve el desarrollo de tecnologias cada vez mas limpias y que limita la
cantidad de metales pesados que se pueden verter al ambiente, especialmente a
medios acudticos, ya que el incremento de su concentracién se ha atribuido
principalmente a actividades industriales y agricolas (Justi et al., 2005; Prasad y
Sexena, 2002).

México es un pais con recursos naturales y de gran potencial productivo, en los
altimos afos, se ha intensificado la agricultura y también ha tenido lugar un
importante desarrollo industrial, por lo que se han generado investigaciones en

torno a la problematica de la contaminacién ambiental que de estas actividades
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antropogénicas se tiene en diferentes regiones de la Republica Mexicana,
ocasionada principalmente por los lixiviados, plaguicidas, fertilizantes y metales
pesados, entre otros. Las principales fuentes de generacion provienen de
compafias mineras, manufactureras y petroleras. La mayoria de las instalaciones
manufactureras estan ubicadas en la frontera como Baja California y Chihuahua,
en la zona norte, Nuevo Ledn y Tamaulipas y en el centro del pais, principalmente
Distrito Federal y Estado de México, por lo que se tiene evidencia de que
descargan importantes cantidades de metales pesados como arsénico, mercurio,
plomo, cadmio y cobre, caso de los rios Bravo y Lerma, lo que ha provocado
mortandad de biota y efectos nocivos en el ser humano, debido a que las aguas
de estos rios son utilizadas para la pesca y riego agricola. En el caso del rio
Lerma, desde 1993 se han realizado estudios por la Red Nacional de Monitoreo de
la Secretaria de Ecologia del Estado de México, estableciendo de que la calidad
de su agua es de alta contaminacion, principalmente el tramo comprendido entre

la carretera México-Toluca y la presa José Antonio Alzate (Martinez, 2008).
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2.2. HIPOTESIS.

El criogel sintetizado de quitosano y celulosa tendrd la capacidad de adsorber los
iones Cd*? y Cu*? disueltos en agua.

2.3. OBJETIVO GENERAL.
Estudiar la capacidad de adsorcién de Cd*? y Cu*? en soluciones acuosas
mediante un criogel sintetizado a partir de quitosano-celulosa.

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1 Sintetizar criogeles a partir de quitosano, celulosa y etilenglicol diglicidil éter
como agente entrecruzante, variando la relacién entre los homopolimeros y
la velocidad de inmersion en el proceso criogénico.

9 Caracterizar los criogeles obtenidos a través de pruebas de solubilidad y
determinacién del porcentaje de hidratacién, asi como con técnicas
analiticas como FTIR-ATR, MEB-EDS, BET y potencial Z.

! Realizar estudios de cinética de adsorcion de Cu*? con los criogeles
sintetizados, en un sistema en lotes, para seleccionar el que presente el
valor mas alto de capacidad de adsorcion (ge), a un solo valor de pH,
temperatura y concentracion inicial del ion metalico.

1 Realizar estudios de cinética de adsorcién de Cd*? y Cu*? en lotes, de
manera independiente con el criogel seleccionado, variando la temperatura
y la concentracion inicial del ibn metalico.

9 Evaluar el ajuste de los datos cinéticos obtenidos a los modelos cinéticos
de pseudo segundo orden y Elovich.

1 Realizar estudios de isotermas de adsorcion de Cd*? y Cu*? en lotes, de

manera independiente, a diferentes temperaturas.
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1 Evaluar el ajuste de los datos obtenidos de los estudios de isotermas a los

modelos de Langmuir, Freundlich y Sips.

28



Capitulo Il Metodologia
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3.1 Materiales.

Se utilizé quitosano (grado industrial) con grado de desacetilacion del 68% de
América Alimentos Ingredientes Funcionales. Celulosa micro granular grado
analitico de Sigma-Aldrich, como agente entrecruzante etilenglicol diglicidil éter
(EGDE) grado industrial de Tokyo Chemical Industry Co. LTD, &cido acético glacial
grado analitico (99.7%) de Fermont. CuSO4 y CdSO4 anhidro grado analitico (99
%) de Fermont, agua desionizada (DI), proporcionada por un deshionizador Elix 5

Millipore y nitrégeno liquido de Cryoinfra

3.2Sintesis del criogel quitosano celulosa (Q-C)

Para este procedimiento fueron necesarias dos etapas, en la primera fue
sintetizado un gel gehacuosnNeC 0d eyn oemni nlaal g
acuoso se llevo al procedimiento ISISA, finalmente se obtuvieron criogeles Q-C en

forma de monolitos.

Para la sintesis del gel acuoso Q-C se partié de 100 mL de una solucion de Q al 3
% en peso en &cido acético 0.4 M, a la cual se agreg6 una cantidad de celulosa
microgranular que mantuviera una relacion 1: 1, y 1:0.5 con el quitosano y se agito
a 250 rpm, 25 °C y durante 24 horas, enseguida se entrecruz6 con etilenglicol
diglicidil éter en dos niveles de entrecruzamiento al 1.0 y 0.5 % en peso con

agitacion moderada, 65 °C y durante 6 horas.

Para realizar el proceso criogénico ISISA, el gel polimérico Q-C se recolectd en
jeringas (previamente ranuradas) de 1 mL (29GX13mm), se sumergieron
unidireccionalmente en un bafio criogénico de nitrogeno liquido (-196 °C) a
velocidades de 6.0 y 3.0 mm/min (ver Figura 3). Las muestras congeladas fueron
fracturadas para obtener piezas de 1.5 cm de longitud y 0.5 cm de diametro.

Finalmente los monolitos congelados se secaron por liofilizaciébn en un equipo
30
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CRIST BETA 2-8 LD en condiciones de vacio de a .018 mbar, -85 °C, durante 17
horas, Los criogeles se identificaron como Q-C1, Q-C2, Q-C3, Q-C4, Q-C5, Q-C6,
Q-C7 y Q-C8, segun se muestra en la Tabla 2.
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Figura 3. Sintesis de criogeles Q-C. a). Preparacion de la geringa que contendra el
gel acuoso Q-C. b). Succién del gel acuoso Q-C. c). Inmersidon en un bafio
criogénico de nitrégeno liquido (-196 °C).

Tabla 2. ParAmetros para la sintesis de criogeles Q-C.

Velocidad de

inmersion Nomenclatura

Relacion de

polimeros

mm/min

3.0 1:1 1.0 3.0 Q-C1
3.0 1:1 1.0 6.0 Q-C2
3.0 1:1 0.5 3.0 Q-C3
3.0 1:1 0.5 6.0 Q-C 4
3.0 1:0.5 1.0 3.0 Q-C5
3.0 1:0.5 1.0 6.0 Q-C6
3.0 1:0.5 0.5 3.0 Q-C7
3.0 1:0.5 0.5 6.0 Q-C8

Los criogeles Q-C obtenidos fueron lavados, para remover la fraccion soluble del
material criogénico como lo describen Garcia-Gonzalez et al., (2014) con algunas
modificaciones. El lavado consistio en hinchar el criogel en agua desionizada
durante 24 h, enseguida se lavé con una solucion de acido acético 0.2 M durante
30 min, después se enjuago tres veces con agua desionizada por 10 min y a
continuacion se lavé en una solucion de NaOH 0.1M durante 3 h seguido por

enjuagues de 10 min con esta misma solucién. Finalmente enjuagd con agua
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desionizada hasta que el pH de la solucion de enjuague fuera igual que el pH del

agua desionizada.
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3.3 Caracterizacion del criogel Q-C.

La caracterizacion de cada uno de los criogeles Q-C permitié estudiar algunas de
sus propiedades fisicas, quimicas y estructurales por medio de pruebas y técnicas
de caracterizacidbn que permitieron conocer la solubilidad de los criogeles en
medios acuosos, el porcentaje de hidratacion, la morfologia superficial, los grupos

funcionales caracteristicos, el area superficial y el potencial Z.

3.3.1. Prueba de solubilidad.

Esta prueba se realiz6 por triplicado con cada uno de los criogeles Q-C
preparados, para lo cual, fueron colocandos en vasos de precipitado con agua
desionizada a valores diferentes de pH (3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 9.0, 11.0) durante
24 h, 25 °C y agitacion de 150 rpm, estos valores de pH fueron verificados
mediante el uso de un potenciémetro Thermo cientific ORION 4 STAR, el ajuste a
cada valor se hizo adicionando NaOH o HCI 0.1y 1.0 M.

3.3.2. Porcentaje de hidratacién.

El porcentaje de hidratacién de cada criogel Q-C, se determiné a 25 °C y un pH de
6.0. Primero se registrd el peso inicial de los monolitos, enseguida cada uno fue
colocado en vasos de precipitado con agua desionizada al pH establecido (el
ajuste se hizo con NaOH y HCI 0.1M) y se colocaron en agitacion a 150 rpm. Las
condiciones de temperatura y de agitacion fueron controladas mediante el uso de
un agitador de orbital Heidolph Unimax 1010 con control de temperatura. Los
criogeles Q-C hinchados se pesaron a diferentes tiempos en un rango desde 5
hasta 225 min. Por ultimo se calculd el porcentaje de hidratacion para cada uno de

los materiales criogénicos por medio de la siguiente ecuacion:
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W _Ph-Ps

A *100 (6)
Ps

Donde Phes el peso humedo del criogel, Ps es el peso seco del criogel y Wp es

el porcentaje de hidratacion del criogel. Finalmente, se trazé una gréfica de % de

hidratacién versus tiempo (min).

Para llevar a cabo las siguientes técnicas de caracterizacién los monolitos de los
criogeles Q-C fueron lavados siguiendo el procedimiento de lavado mencionado

en el partado 3.2, después, fueron secados por liofilizacion durante 17 horas.

3.3.3. Microscopia Electronica de Barrido (SEM-EDS).

De los monolitos del criogel, se observaron cortes de seccion transversal,
perpendicular a la direccién de congelamiento y cortes longitudinales, paralelos a
la direccion de congelamiento, en modo de bajo vacio con un voltaje de 15 Kv y
una distancia de trabajo de 10 mm; las muestras se recubrieron con oro mediante
un equipo de DENTON VACCUUM DESK 11 (140 segundos y 20 miliamperes). Las
micrografias se obtuvieron en un equipo JEOL JSM-6610 acoplado a un sistema

de micro andlisis EDS (Electron Dispersive Spectroscopy).

3.3.4. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR-ATR).

Se analizaron los monolitos de cada uno de los criogeles Q-C preparados, asi
como también sus precursores el quitosano y la celulosa. Los andlisis se hicieron
en un equipo Spectrum TM GX 2000 de Perkin Elmer mediante reflectancia total
atenuada (ATR por sus siglas en inglés) en la region del infrarrojo de 4000 a 400

cm con 16 barridos y una resolucién de 4 cm™.
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3.3.5. Area especifica (BET).

Para determinar el &rea especifica de los criogeles, Q-C se utilizé6 el método de
BET (Brunauer, Emmett, y Teller) en un equipo Belsorp max de la marca Bel
Japan inc., a una temperatura aproximada de -196°C y una presion de 0.05-0.3

atm.

3.3.6. Potencial Z.

Se determind el potencial Z de cada criogel Q-C sintetizado en un equipo Zeta-
Meter 3.0+. Se prepar6 una solucién salina disolviendo NaCl en agua, se
adicionaron 100 mg de cada criogel molido y se agit6 por 10 min. En seguida se
tomaron 5 muestras de 50 mL en vasos de precipitados y se les ajusto el valor de
pH de 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 con ayuda de HCl de 0.1 a1.0 My NaOH de 0.1 a 1.0
M segun correspondiera, finalmente se realizd la determinacion del potencial Z.
Las condiciones de operaciéon del equipo fueron: 100 voltios, electrodos
energizados, micrometro ocular en escala completa. Se realizaron 14 lecturas por

cada muestra.

3.4. Experimentos de adsorcién

Se prepararon soluciones madre de 1000 mg/L de Cu?* y Cd?* usando reactivos
grado analitico de las sales de cada metal. La solucion madre fue diluida a las
concentraciones requeridas en cada experimento. Los experimentos de adsorcion
se llevaron a cabo en lotes, por triplicado a temperatura y agitacion constante. Una
cantidad de criogel Q-C se introdujo en frascos de vidrio que contenian la solucién
del metal en estudio, El pH de las disoluciones fue ajustado por adicion de HCI o
NaOH 0.1 M. Finalizado el tiempo de contacto entre el criogel Q-C y la solucion, se
filtr6 la mezcla, el fitrado se conservd con HNOs a pH menor que 2 en

refrigeracion, este procedimiento de preservacion se realiz6 con todas las
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muestra, finalmente se le analizo por espectroscopia de adsorcidon atémica en un
equipo Perkin Elmer AA 3000. La capacidad de adsorcidon de los biosorbentes, q,
se obtubé mediante la ecuacién de balance de masas del proceso en el estado de

equilibrio, como indica la ecuacion:

V x(c, — ceq) (7)

m

q:

Donde g es la capacidad de adsorcion, mg/g, Ceq la concentracion del adsorbato
en el equilibrio en mg/L, Co la concentracion inicial del adsorbato en mg/L, g es la

masa de adsorbente en gy V corresponde al volumen de la solucién en L.

3.4.1. Efecto del pH inicial en la adsorciéon de Cd?*.

A Partir de la solucién madre, se prepard una soluciéon de 20 mg/L de Cd?*, se
colocé en frascos de vidrio y se ajusto el valor de pH a 3, 4, 5, 6, 7, 8y 9, después

se adicion6 4 mg de criogel Q-C 6 y se agité a 200 rpm, 25 °Cy 24 h.

3.4.2. Efecto de la variacién de paramétros de sintesis de criogeles Q-C en la

adsorcion de Cu?* en soluciones acuosas.

El procedimiento a continuacion descrito se realizé con cada uno de los ocho

criogeles Q-C de la Tabla 2.

Las cinéticas adsorcion se llevaron a cabo, utilizando frascos de vidrio que
contenian 20 mL de soluciéon de Cu?* con concentracién de 20 mg/L y pH 5.5, en
los que se adicioné 4 mg de criogel Q-C. Las muestras se agitaron a 200 rpm y 25
°C, desde 5 minutos hasta 72 horas, finalmente las muestras fueron filtradas, La

concentracion de Cu?* se determind por espectroscopia de absorciéon atémica.
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Con el criogel qgue mostr6 mejores resultados para remover Cu?* se realizaron
cinéticas de adsorcion variando la temperatura a 30, 40 y 50°C siguiendo el
procedimiento descrito anteriormente. Los datos obtenidos fueron analizados
utilizando modelos cinéticos de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden y
Elovich. El mismo estudio fue realizado para remover iones de Cd?*, en una
mezcla de reaccién de 4 mg del criogel Q-C 6 en 100 mL de la solucién que
contiene al Cd?* en una concentraciéon de 20 mg/L y pH 7, el tiempo de contacto

fue desde 5 minutos hasta 60 horas.

3.4.3. Isotermas de adsorcion.

Las isotermas de adsorcion son fundamentales en la comprension del mecanismo
de adsorcién. Informacion importante respecto a como las moléculas de adsorbato
se distribuyen entre la fase liquida y la fase solida una vez que el estado de
equilibrio se ha alcanzado, puede ser interpretada basado en la isoterma de
adsorcion. Por lo que para el estudio de equilibrio de adsorciéon de Cu?* en el
criogel Q-C 6 se realizaron experimentos de adsorcion en soluciones con
concentraciones de Cu?* que van desde 1 hasta 160 mg/L, pH 5.5, temperaturas
de 30, 40 y 50°C y durante 24 horas. El analisis de los datos obtenidos se llevo a
cabo utilizando modelos de Langmuir, Freundlich y Sips. Este estudio tambié se
realiz6 para la remocién de Cd?* en el equilibrio, en soluciones de concentracion
desde 2.5 a 1000 mg/L, pH 7 y 48 horas.
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Capitulo IV Resultados y discusion
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4.1. Sintesis del criogel Q-C.

Por medio de un proceso criogénico con congelamiento unidireccional controlado y
a partir de geles acuosos de los biopolimeros quitosano y celulosa entrecruzados
con etilen glicol diglicidil éter, se obtuvieron ocho materiales criogénicos en forma
de monolitos, denominados criogeles Q-C; cada uno de estos criogeles fueron
sintetisados variando parametros como la relacion de biopolimeros, la cantidad de
entrecruzante y la velocidad de inmersion segun se describioé en la Tabla 1. En la
Figura 4, se muestra a los criogeles Q-C en forma de monolitos conn una
apariencia fisica idéntica a simple vista, son de color blanco, textura lisa y

esponjosa y adquirieron la forma del recipiente que los contenia.

Figura 4. Criogeles Q-C obtenidos a partir de quitosano y celulosa después de un

proceso de auto ensamblado inducido por segregacién de hielo.
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4.2 Caracterizacion

4.2.1. Prueba de solubilidad.

Los resultados de esta prueba permitieron verificar que los criogeles de Q-C tienen
un alto caracter hidrofilico, y que a pesar de esta caracteristica, los criogeles Q-C
se mantienen insolubles en soluciones acuosas con un rango de pH desde 2 hasta
13, sin afectar la estabilidad fisica o quimica de los monolitos, con lo cual se infiere
que estos materiales tienen interacciones intermoleculares que permiten mantener
un estado de equilibrio entre la entrada del disolvente y la fuerza de los enlaces
gue se formaron en el criogel Q-C, debido al entrecruzamiento con el etilen glicol
diglicidil éter (Garcia-Gonzélez et al., 2014) y, a que la adicién de la celulosa en el
quitosano mejora la resistencia mecanica del material (Li y Bai, 2005) en la Figura

5 se observa monolitos del criogel Q-C sin hidratar y después de ésta prueba.

Figura 5. Criogeles Q-C a). Liofilizados, b). Después de la prueba de solubilidad.

4.2.2. Porcentaje de hidratacién.
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La densidad de entrecruzamiento es posiblemente la magnitud que mas controla
el porcentaje de hidratacién del criogel Q-C. Cuanto mayor es la densidad de
entrecruzamiento menor es la distancia entre los puntos entrecruzados, lo que
provoca un aumento en la resistencia de los enlaces al alargamiento antes de
romperse, esto reduce la cantidad de disolvente que puede retener y también la
velocidad con la que el disolvente penetra la red polimérica (Katime et al., 2003).
La Tabla 1 indica que se prepararon 8 criogeles Q-C variando la cantidad de
polimeros, de entrecruzante y la velocidad de inmersién durante el proceso
criogénico; estos materiales son hidréfilos como consecuencia del uso del
quitosano, pero que al combinarlo con la celulosa (polimero hidrofobo) y al
entrecruzarlo con el etilen glicol diglicidil éter, se obtuvdé un material consistente,
estable e insoluble en agua. Lo anterior permitié continuar con lo estudios de
cinéticas de hidratacion para cada uno de los criogeles preparados, como se
puede observar en la Figura 6, hay tres grupos representativos. En el primer grupo
se encuentran los criogeles Q-C 1 y Q-C 2 que en su preparacién soélo la
velocidad de inmersion es diferente, se observa que el criogel Q-C 2 hincho 400 %
mas que el criogel Q-C 1, lo que indica que la velocidad de inmersion afecta al
porcentaje de hidratacién. En el segundo grupo se encuentra el criogel Q-C 6 y Q-
C 5 preparados con la mitad de la celulosa del grupo 1, nivel de entrecruzamiento
1% y velocidad de inmersién 6 y 3 mm/min respectivamente alcanzando 4500 %
de hidratacién; y también el criogel Q-C 4 y Q-C 7 preparados con una relacion de
polimeros 1:1 y 1:0.5 respectivamente, con 1.0 y 0.5 % de entrecruzante y una
velocidad de inmersion de 6 y 3 mm/min respectivamente, alcanzando 5500 % de
hidratacion. En el tercer grupo se observa a los criogeles Q-C 3 y Q-C 8 que
fueron preparados con una relacién de polimeros 1:1 y 1:0.5 respectivamente, con
0.5 % de entrecruzante y una velocidad de inmersion de 3 y 6 mm/min
respectivamente, alcanzando 8000 % de hidratacion. Por lo tanto para el criogel
gue se preparé con menor cantidad de celulosa y entrecruzante el porcentaje de
hidratacion fue mayor, debido a que la red tridimencional del criogel tuvo una
menor densidad de entrecruzamiento, el criogel mejor6 su capacidad de

elongacion y la celulosa ejercio un menor efecto hidréfobo, lo cual contribuy6 a

42



que el disolvente penetrara con mayor facilidad a la estructura porosa del criogel
aumentando el porcentaje de hidratacién. La velocidad de inmersién tiene un

efecto menor en el porcentaje de hidratacion de los criogeles Q-C.
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Figura 6. Cinéticas de hidratacion de los criogeles Q-C.

4.2.3. Caracterizacion morfolégica.

A continuacion se analiza la morfologia de las materias primas utilizadas en la
sintesis de los criogeles Q-C. La celulosa de Sigma Aldrich, esta formada por
particulas con estructuras en forma de placas que miden desde 1.7 x 4.6 hasta
31.2 x 51.6 yum y mayoritariamente por particulas con estructura de forma cilindrica
que miden desde 0.6 x 0.5 hasta 95.0 x 14.6 um con las terminaciones de los
cilindros amorfas, sin embargo, predomina un tamafio de particula medio de 9.0 x

17.0 um. En la Figura 7 se muestran estas caracteristicas morfologicas de la
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celulosa. También se realiz6 un estudio de microanalisis elemental mediante EDS,
en el que se obtuvo como resultado que la celulosa microgranular esta formada
por 50.72 % en peso de Cy 48.78% en peso de O.

Figura 7. Micrografia de la celulosa micro granular de Sigma Aldrich a 500X.

En la Figura 8 se muestra el quitosano utilizado en la sintesis del criogel, donde se
observa una morfologia uniforme con particulas que van desde 4 hasta 105 um,
aunque predominan mayoritariamente las que miden desde 25 hasta los 60 um.
Para el quitosano se realiz6 un microanalisis puntual por EDS del cual se
obtuvieron los siguientes resultados promedios de 54.95 % en peso de C, 44.50%

en peso de O, 0.27% en peso de Na y 0.43 % en peso de Cl.

Figura 8. Micrografias del quitosano a 500X y 100X.

44



Utilizando la técnica de la MEB se analiz6 algunas de las caracteristicas
morfolégicas y estructurales de los criogeles Q-C tales como la morfologia del
poro, el tamafio promedio del poro y la conectividad de los poros. Segun Gun’Ko
et al., (2013) el tamafio de poro en criogeles puede variar desde la nanoescala
(0.4nm<dnano<100nm) a la microescala (0.1pm<dum<100um) y macroescala
(dmacro>100um). La caracterizacion de la textura del criogel, debido a su
naturaleza lisa, esponjosa y de fuerte hidratacion se llevdo a cabo solo a nivel
cualitativo incluyendo imagenes microscopicas de los criogeles Q-C liofilizados
con la estimacion del tamafio de poro mediante el analisis de imagenes (Liu et al.,
2011; Kudaibergenov et al., 2011; Li et al., 2012).

Para obtener las imagenes microscopicas de los criogeles Q-C, muestras de cada
criogel fueron lavadas como se indicé en la seccion 3.2 y liofilizadas durante un
largo periodo de tiempo, después mediante congelacion de los criogeles
liofilizados en nitrogeno liquido (-196°C) se hicieron crio-fracturas para obtener
una superficie recién cortada (Loo et al ., 2013; Gun'ko et al., 2013, Garcia-
Gonzalez et al., 2014), después las muestras se montaron en porta muestras
metalicos sobre una cinta adhesiva de carbono y se recubrieron por deposicion
con oro y se examinaron mediante MEB. A continuacién en la Figura 9 se
muestran micrografias en las que se observa la morfologia caracteristica de cada
uno de los criogeles Q-C; estas imagenes corresponden a crio-fracturas
transversales, es decir, fracturas perpendiculares a la direccion del frente de
congelamiento, se observd una morfologia microporosa con poros abiertos e
interconectados, también se observaron cortes longitudinales de los criogeles Q-C,
gque muestran canales paralelos de poros interconectados, alineados en la
direccion del avance del congelamiento con lo que se confirma una
interconectividad entre los poros. Mediante el analisis de las micrografias se
determind el promedio del tamafio de poro para cada criogel, los resultados se

muestran en la Figura 10.
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Figura 9. Micrografias de los ocho criogeles de Q-C. Se observa corte transversal

y en la esquina superior derecha de cada micrografia el corte longitudinal.
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Figura 10. Tamafo de poro promedio de cada uno de los criogeles Q-C

preparados

La formacion de poros se da mediante un agente porégeno, en los criogeles, el
agente pordégeno es el hielo cristalino, que se forma cuando la suspension acuosa
denominada gel acuoso de Q-C es congelada de manera controlada a
temperaturas criogénicas y velocidad de inmersién baja, provocando que los
solutos inicialmente dispersos en el medio acuoso sean exudados hacia las
fronteras entre cristales adyacentes, formando una matriz alrededor de ellos
(Deville et al., 2007). Parametros tales como la concentracion de la disolucion,
peso molecular de los solutos, velocidad del frente de congelamiento y la
velocidad de inmersion afectan la morfologia final del criogel (Quintero et al.,
2013). La MEB requiere que la muestra de criogel este completamente seca y
dado que el criogel Q-C fue previamente lavado para eliminar la fraccion soluble,
al secarlo por liofilizacion, se dio lugar a cambios estructurales en la morfologia,
Sin embargo, se observa como fue afectada por la variacién en la concentracion
de los polimeros quitosano y celulosa y también por la velocidad de inmersion. Los
criogeles Q-C 1, 3, 5y 7 que fueron preparados a una velocidad de 3 mm/min
mostraron un tamafio de poro mayor que los criogeles Q-C 2, 4, 6 y 8 que fueron
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preparados a 6 mm/min, la variable que mas influyé en el tamafo de poro del
criogel fue la tasa de congelamiento, de manera que incrementar la velocidad de
congelacion promueve la formacion de una microestructura mas fina y la reduccion
de este parametro promueve la formacién de poros méas grandes (Quintero et al.,
2013; Deville et al., 2006). La micro estructura también puede ser modificada
variando la concentracion del gel acuoso inicial de los polimeros Q-C, por lo que la
porosidad final del criogel esta directamente relacionada con el volumen de agua
en la suspension (Deville et al., 2006). En la Figura 11 se muestra la variacion en
cuanto al grosor de las paredes de los criogeles Q-C, en donde se observa que en
los criogeles que contienen una menor cantidad de polimeros el grosor de la pared
también es menor. La Tabla 2 indica que que los monolitos Q-C 5, 6, 7 y 8 fueron

preparados con una menor relacion de polimeros Q y C.
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Figura 11. Variacién del grosor de las paredes de los criogeles Q-C.

4.2 .4. Caracterizaciéon mediante FTIR-ATR.

Para comprender la formacion del criogel Q-C, se hizo una comparacién de los
espectros FTIR-ATR de las materias primas y de los crogeles Q-C; en la Figura 12

se presentan los espectros del quitosano y celulosa, donde se observan bandas
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ubicadas a 3382 y 3332 cm™ que se asignaron a vibraciones de estiramiento del
grupo 1 OH, las cuales se desplazaron a 3343 cm™ en los espectros FTIR-ATR de
los criogeles Q-C, este hecho indica que fuertes enlaces intermoleculares de H
entre el Q y C en los criogeles de Q-C. Del espectro obtenido para el quitosano,
las bandas localizadas en 3308 cm se asigné a una vibracion de estiramiento del
grupo N-H a 1660 cm™ correspondiente a una amida | y en 1588 cm™ se asigné a
una vibracion de flexion del 1 HN en i NH2 correspondiente a una amida Il (Sum et
al., 2009), estas bandas también se observan en los criogeles Q-C, sin embargo,
estas bandas relacionadas con el grupo amina se debilitaron después del
entrecruzamiento con el EGDE, lo que sugiere que la reticulacion se llevo a acabé
entre los grupos amino, el carbono e hidroxilo (Li y Bai, 2005). Las bandas
localizadas a 1155 y 1050 cm-1 correspondientes a los diferentes grupos i Ci O
del carbon anomérico se observan con un ligero desplazamiento en los criogeles

Q-C, lo que indica una mayor presencia de estos enlaces por la celulosa.
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Figura 12. Espectros de FTIR_ATR de la celulosa, quitosano, y de los ocho

criogeles Q-C preparados

4.2.5. Potencial Z.



En la Figura 13 se muestran valores de potencial Z de lo criogeles Q-C en funcién
del pH. Se observa que los grupos funcionales de carga catibnica promueven
valores positivos de potencial Z, estos valores disminuyen de forma cuasilineal
hasta pH 7 pero, siempre fueron positivos, los valores mas grandes aparecen a
valores de pH mas bajo. Esta dependencia el pH se observa en superficies
basicas, debido a la existencia de grupos amino en el criogel Q-C (Matsumoto et
al., 2007; zZhang et al.,, 2008). Es decir, los grupos ionizables se encuentran
protonados. Desde el punto de vista de interaccion electrostatica, se observa una
disminucién en los valores de potencial Z favorecida por el aumento de pH, esto
indica un aumento en la presencia de cargas negativas debido a la desprotonacién
gradual de los grupos amino presentes en los criogeles Q-C. Resultados similares
se observan en trabajos realizados por Li y Bai, (2005), Matsumoto et al., (2007),
Zhang et al., (2008), Garcia-Gonzalez et al., (2014) y se puede establecer que
para compuestos de quitosano que en el intervalo de 0 a 8 se encuentra que el
potencial Z es positivo y negativo para valores superiores a 9.
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Figura 13. Valores de potencial Z a diferentes valores de pH, de los criogeles Q-C.

4.3. Experimentos de adsorcion Cu?*.
52



4.3.1 Cinéticas de adsorcién de Cu?* en los criogeles Q-C sintetizados.
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Figura 14. Cinéticas de adsorciéon de Cu?* a 25°C en los criogeles Q-C.

En la Figura 14 se observa rapida adsorcion de Cu?* durante los primeros 240
minutos, después, los criogeles que se prepararon con una relacién de polimeros
Q-C 1:1 mantuvieron una capacidad de adsorcion casi constante durante las 72
horas del experimento. Los criogeles se pueden citar en orden decreciente de la
capacidad de adsorcién como Q-C 2 > Q-C 4 > Q-C 1 > Q-C 3, con una capacidad
de adsorcién maxima de 31.3 mg/g que corresponde al criogel Q-C 2; los criogeles
preparados con una relacion de Q y C 1:0.5 continuaron adsorbiendo iones de
Cu?* en el siguiente orden Q-C 5 > Q-C 6 > Q-C 8 > Q-C 7, la capacidad de
adsorcion maxima fue de 118.7 mg/g que corresponde al criogel Q-C 5. Los
criogeles Q-C preparados con menor cantidad de celulosa son los que mostraron
capacidad de adsorcion mayor, siendo el criogel Q-C 5 y Q-C 6 (sintetizados con
los siguientes parametros: relacion de polimeros 1:0.5, 1 % de egde, velocidad de

3 y 6 mm/min, respectivamente) los que mejor adsorben el Cu?* (ver Tabla 2). De
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estos dos criogeles, la capacidad de adsorcion del criogel Q-C 5 es ligeramente
mayor que la del criogel Q-C 6, sin embargo, el criogel Q-C 6 fue considerado el
mejor candidato para continuar con los experimentos de adsorcion, debido a que
en comparacion con el criogel Q-C 5, durante el proceso de sintesis se obtiene a

mayor velocidad.
4.3.2 Cinéticas de adsorcién de Cu?* en el criogel Q-C 6

En la Figura 15 se muestra la capacidad de adsorcion del criogel Q-C6 (i) de Cu?*
a 30, 40 y 50°C y en funcion del tiempo; durante las primeras 4 horas se observa
una rapida adsorciéon de Cu?*, de los 1440 a los 3600 minutos se observa una
cuasi estabilidad en la capacidad de adsorcién, a los 2880 minutos (48 h) la

capacidad de adsorcion maxima fue 155.4 mg/g.
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Figura 15. Cinéticas de adsorciéon de Cu?* a 30, 40 y 50 °C en el criogel Q-C 6.

En la Tabla 3 se muestran los parametros de los modelos cinéticos obtenidos a

30, 40 y 50°C; el coeficiente de correlacion (R?) del modelo de pseudo segundo
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orden se observa com mayor valor, lo que evidencia un mejor ajuste. El modelo de
pseudo segundo orden representa la quimisorcién o adsorcién quimica debido a la
formacion de enlaces quimicos entre el adsorbente y el adsorbato en una
monocapa sobre la superficie, por lo que el processo de adsorciéon de Cu?* en el
criogel Q-C 6 puede ser descrito como quimisorcion (Sakkayawong et al., 2007;
Uzun y Guzel 2005).

Tabla 3. Parametros de modelos cinéticos.

Cinéticas Cu#*
Modelo 30°C 40°C 50°C
K1 (mint 0.002253 0.002303 0.005758
Pseudeprimer
Qe (mg/g) 98.22 101.0183 125.199
Orden
R? 0.9313 0.9833 0.9479
K2 (g/img.min) 9.75X10° 8.84X10° 9.43X10°
Pseudesegundo
Je (mg/g) 156.25 153.85 156.20
Orden
R? 0.9983 0.9983 0.9991
] 4.4255 12.532 16.855
Elovich d 8.7317 9.0447 8.8628
R? 0.9728 0.9855 0.9678
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4.4, Experimentos e adsorcion de Cd?*.

4.4.1. Efecto del pH en la capacidad de adsorcion de Cd2+ en el criogel Q-C 6

El valor de pH debe ser considerado porque afecta a las propiedades del
adsorbente, es decir, afecta la ionizacion de los grupos funcionales en el
biosorbente y también la solucion que contiene el metal (28), por lo que conocer el
comportamiento de ellos al variar el pH es importante para maximizar la remocion
de metales pesados por el adsorbente.

En la Figura 16 se muestra la variacion de la capacidad de adsorcion a diferentes
valores de pH para el criogel Q-C 6. La maxima capacidad de adsorcion de ion
cadmio tuvo lugar alrededor de pH 7 y disminuyé a cualquier lado de pH 7. El
principal grupo funcional que esta disponible como sitio activo en el criogel Q-C es
el amino (-NH2) con un Pka de 6.5 (Li y Bai 2005), lo que indica una carga positiva
del biosorbente por debajo de este valor, lo que podria ser responsable de la
disminucién de la capacidad de adsorcion del biosorbente. Los grupos amino
libres (-NH2) en el Q existen en equilibrio con el grupo amino protébnado en una
solucion acuosa écida.

Q-NH2 + H.O <——> Q-NHsz"+ OH"

A valores de pH bajos los protones ocupan la mayor parte de los sitios de
adsorcion en la superficie del biosorbente, lo que conduce a una menor adsorcion
del ion cadmio causada por repulsion electrostatica (Mandala et al., 2013). Cuando
incrementa el pH los grupos amino son liberados de la protonacién debido a la
disminucién en la concentracion de iones hidrogeno que conduce a una
disminucién de la competicion de H* con el ion metalico por los sitios activos para
la adsorcion, asi la capacidad de adsorcién aumenta. Sin embargo la precipitacion
de Cd Il podria hacer que la capacidad de adsorcion disminuyera por encima de
pH 7.5. Una tendencia similar fue reportada para la biosorcién de Cd?* en un
biosorbente compuesto de quitosano (Mandala et al.,, 20013), también en
hidrogeles en forma de esferas de quitosano y celulosa (Li y Bai, 2005) y un
compuesto de quitosano y celulosa (Sum et al., 2009)

El cadmio en solucién acuosa se hidroliza dependiendo del pH de la solucién
formando especies como Cd(OH)*, Cd(OH)2, Cd(OH)s, Segun el diagrama de
especiacion, el Cd?* es la especie predominante en la solucién hasta un pH de 9.
Por lo tanto el pH Optimo para realizar los experimentos de adsorcion del ion
cadmio en el biosorbente criogel Q-C fue de 7.

56



60.0

50.0 -
q 40.0 -
(mg/g)
300 -
200 -
10.0 -
0.0 T T T 1
2 4 6 8 10
pH
S+ —
PbS*[ = 01I8mM
o ObS* - ~ ObPH P«
-
- |/
| [
08 | |
|
|/
[ “q
09 |
|
|
& on | |
2 1
T - “‘
R
0s R
|\
I OHOH *
Oo 1 1 1 1 \‘ 1 \\— |
N IN d 8 Io AN

Figura 16. Efecto del pH en la capacidad de adsorcion de los iones de Cd?* en el
criogel Q-C 6.
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4.4.2. Cinéticas de adsorcién de Cd?* en el criogel Q-C 6.

En la Figura 17 se muestra la capacidad de adsorcion del criogel Q-C 6 (q:) de
Cd?* a 30, 40 y 50°C y en funcién del tiempo; durante las primeras 2 horas se
observa una rapida adsorcién de Cd?*, posteriormente, se aprecia una disminucion
en la velocidad de adsorcion hasta alcanzar el equilibrio, este fenbmeno de
observé principalmente debido a la abundante disponibilidad de sitios de unién
activa sobre la biomasa, y con la ocupacion gradual de estos sitios, la adsorcion
se hizo menos eficiente en las etapas posteriores (Mandala et al., 2013). De los
1440 a los 3600 minutos se observa un ligero aumento en la capacidad de
adsorcidon y segun la temperatura a la que se realizé el procesos de adsorcién, es
evidente que a medida que la temperatura aumenta de 30 a 40 y 50 °C la
capacidad de adsorcion también lo hace, observando un valor maximo de

10.0187, 11.6849 y 12.7175 mg/g
respectivamente.
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Figura 17. Cinéticas de adsorcion de Cd?* en el criogel Q-C 6.

Los datos experimentales fueron ajustados utilizando modelos cinéticos como el
de Lagergren (pseudo primer orden), Ho (pseudo segundo orden) y Elovich. En la
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Tabla 4 se muestran los parametros de los modelos cinéticos obtenidos a 30, 40 y
50°C; el coeficiente de correlacion (R?) del modelo de pseudo segundo orden y
Elovich se observa com mayor valor, lo que evidencia un mejor ajuste con estos
modelos. EI modelo de pseudo segundo orden representa la quimisorcién o
adsorcién quimica debido a la formacion de enlaces quimicos entre el adsorbente
y el adsorbato en una monocapa sobre la superficie, por o que el processo de
adsorcion de Cd?* en el criogel Q-C 6 puede ser descrito como quimisorcion
(Mandala et al., 2013; Masoud et al., 2013).

_ Pseudo-segundo- _
Pseudo-primer-orden Elovich
q orden
e exp. —

Je cal. K1 Oeca. | K2 x103 r2 a b
30 8.90 | 8.8 0.02 | 093 | 94 2.8 0.963|0.96| .73 | .947
40 104 | 10.1 | 0.16 | .855 |10.49| 26.7 .924 10.83| 1.51 | 0.988
50 109 | 11.2 | 0.01 | .901 | 119 1.2 0.937|0.71| 0.56 | 0.946

Tabla 4. Parametros cinéticos de adsorcioén de Cd*? en el criogel Q-C.

4.4.3. Isotermas de adsorciéon de Cd?* en el criogel Q-C 6.

Las isotermas de adsorcion son la relacion de equilibrio entre la concentracion del
adsorbato en la fase sélida y su concentracién en la fase liquida, apartir de las
isotermas se puede obtener la capacidad méxima de adsorcion. Estos datos
proporcinan informacion sobre la capacidad del adsorbente o la cantidad requerida
para eliminar una masa unitaria de contaminante bajo las condiciones del sistema
(Mandala et al., 2013). En la figura 18 se muestran los resultados obtenidos del
estudio de isotermas de adsorcién de Cd?*, donde se evidencia una capacidad de
adsorcion creciente en funcion del incremento de la concentracion del
contaminante de manera que no se alcansa un punto de saturacion.
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Figura 18. Isotermas de Adsorcion de Cd?* diferentes temperaturas en el criogel
Q-C6

Las isotermas de Langmuir, Freundlich y Sips son isotermas comunes para
describir el sistema de adsorcion sélido-liquido, los parametros de estos modelos
fueron calculados a diferentes temperaturas y se presentan en la Tabla 5. Los
modelos de isotermas de adsorcidon que presentan menores valores de R2 son
Langmuir y Freundlich, indicando que no pueden describir adecuadamente la
relacion entre las cantidades de Cd?* adsorbido por la biomasa y su concentracion
de equilibrio en la solucion. Sin embargo se observa que los valores del parametro
Kt del modelo de Freundlich, aumenta con la temperatura, lo que sugiere que el
proceso de adsorcién es endotérmico por naturaleza, los valores del parametro n

se encuentran entre 1 y 10, representan una reaccion favorable. . Sobre la base
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de R2 el modelo de adsorcion que mejor describe los datos experimentales es el

modelo de Sips, indicando que podria dar un mejor ajuste en un rango mas amplio

que con los modelos de Langmuir y Freundlich. El valor de gmax. Segun el modelo
de langmuir fue de 864.2, 867.9 y 663.6 mg/g a 30 40 y 50 °C respectivamente

Tabla 5. Constantes de adsorcién de Cd*? en el criogel a diferentes temperaturas

basados en las isotermas de Langmuir, Freundlich y Sips.

Qmax b r2 Ke | N r2 K A n r2
30 864. | 0.0015 | 098 | 48 | 1. | 0.97 | 199. | 0.14 | 0.79 | 0.99

2 3 0 2 4 9 5 5 9 7
40 867. | 0.0014 | 095 | 55| 1. | 095 | 187 | 0.17 | 0.98 | 0.98

9 2 2 5 3 1 6 9
50 663. | 0.0025 | 097 | 79 | 1. | 0.94 | 167. | 0.11 | 0.90 | 0.98

6 4 2 4 6 6 6 9 2 2
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Capitulo V. Conclusiones.

62



Conclusiones

Compuestos criogénicos denominados criogeles Q-C fueron preparados a partir
de los biopolimeros quitosano y la celulosa, al variar algunos pardmetros como la
relacion de biopolimeros, cantidad de EGDE, y la velocidad de inmersién en el
proceso criogénico ISISA. Los criogeles Q-C son insolubles en soluciones acuosas
con valores pH desde 2 hasta 13; el criogel que se prepard con menor cantidad de
celulosa y EGDE mostré un porcentaje de hidratacion mayor debido a que la red
tridimensional del criogel tuvo una menor densidad de entrecruzamiento, con lo
gue se mejord la capacidad de elongacion de los enlaces y también disminuyo el
efecto hidrofobo ejercido por la celulosa. Los criogeles Q-C mostraron una
morfologia caracteristica con poros interconectados en la direccion del avance del
congelamiento, la cual es afectada por la cantidad de biopolimeros y la velocidad
con la que se preparan durante el proceso criogénico, de manera que al
incrementar la velocidad de congelacion, se promueve la formacion de una
microestructura porosa mas fina y la reduccion de la velocidad de congelacién
promueve la formacion de poros mas grandes, los criogeles que son preparados
con una menor cantidad de biopolimeros presentaron paredes de menor grosor.
Los criogeles Q-C mostraron los grupos funcionales caracteristicos de los
biopolimeros precursores y se sugirié que la reaccion de entrecruzamiento se llevo
a cabo entre los grupos i NH2 y -OH. Estos materiales, muestran valores de
potencial Z predominantemente positivos a menor pH de la soluciéon acuosa, con
lo que al aumentar el pH se promoveria la reduccién repulsiva o aumento de las

interacciones electrostaticas superficiales atractivas.

El criogel Q-C 6 mostrd6 mejores ventajas para la remocion de cobre?*; de los
resultados obtenidos de las cinéticas a 30, 40 y 50°C se ajustaron al modelo de
pseudosegundo orden con una capacidad de adsorcibn maxima de 156.25, 153.82

y 156.20 mg/g respectivamente.
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La cinética de adsorcion describe la velocidad con la que el adsorbato es
atrapado, lo cual, controla el tiempo de residencia de éste en la interface solido-
liquido. El ajuste se realiz6 para tres modelos cinéticos, pseudo primer orden
Lagergren, pseudosegundo orden Ho, y de Elovich, con el fin de establecer qué

modelo predice con mayor exactitud las cinéticas de adsorcion.

Se encontré que la adsorcién de Cd?* aumento con el aumento del tiempo de
contacto y la concentracion inicial. Los datos experimentales se correlacionaron
mejor con el modelo cinético de pseudosegundo orden y Elovich evidenciando
interacciones de origen quimico entre el adsorbente y el adsorbato. Los datos de
equilibrio se describen mejor con el modelo de Sips con una capacidad méaxima de
adsorcion de 864.2, 867.9 y 663.6 mg/g a 30, 40 y 50 °C respectivamente.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los procesos de adsorcion de

Cu2+ y C2+, Se puede concluir que el Criogel Q-C es un adsorbente eficiente en

la remocidn estos contaminantes desde un medio acuoso.
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Resumen

La capacidad de adsorcion de iones Cu®* en el biosorbente criogel Quitosano-Celulosa (Q-C) se estudié bajo condiciones
de equilibrio en un rango de temperatura de 30-50°C. El criogel Q-C fue sintetizado por un proceso de auto ensamblado
inducido por segregacién de hielo y fue caracterizado antes y después del proceso de adsorcién por andlisis de SEM-EDX,
FTIR-ATR y XPS. La capacidad de adsorcién del biosorbente se investig en funcién del tiempo y de la concentracién.
Los resultados fueron analizados usando diferentes modelos cinéticos y de isotermas. Los modelos de pseudo-segundo
orden y Elovich proporcionaron una mejor representacion de los datos experimentales. Entre los modelos de isotermas de
adsorcién, el modelo de Sips dio un mejor ajuste de los datos de equilibrio. La capacidad méxima de adsorcién fue de
185, 186 y 192 mg/g a 30, 40 y 50°C respectivamente. Se asume que la remocién del Cu®* se lleva a cabo por reaccién
quimica. Los resultados experimentales indican que criogel Q-C podria ser utilizado como un material biosorbente para la
eliminacién iones de Cu®* presentes en medios acuosos.

Palabras clave: biosorbenie, criogel, quitosano, celulosa, biosorcién.

Abstract

The adsorption capacity of Cu®* ions in the chitosan-cellulose (Q-C) cryogel biosorbent was studied under equilibrium
conditions at a temperature range of 30-50°C. The Q-C cryogel was synthesized by a self-assembly process induced
segregation ice and was characterized before and after adsorption process by SEM-EDX analysis, FTIR-ATR and XPS.
The adsorption capacity of the biosorbent was investigated as a function of time and concentration. The data were analyzed
using various kinetic and isotherm models. Models of pseudo-second-order and Elovich provided a better representation
of the experimental data. Between models of adsorption isotherms, Sips model gave a better fit of the equilibrium data.
The maximum adsorption capacity was 185, 186 and 192 mg/g to 30, 40 and 50°C respectively. It is assumed that cu?*
removal is carried out by chemical reaction. Experimental results indicate that Q-C cryogel could be used as a biosorbent
material for removing ions Cu®* present in aqueous media.

Keywords: biosorbent, cryogel, chitosan, cellulose, biosorption.

1 Introduccion

El agua es de vital importancia para la vida, sin
embargo, el desarrollo de la humanidad y de sus
crecientes necesidades, han sido causa de un gran
problema de contaminacién de los recursos de agua
superficial y subterranea (Ghaee v col., 2012; Liu
y col., 2012). Los metales pesados son uno
de los contaminantes potencialmente peligrosos del
agua, debido a sus transformaciones quimicas y a

que se bicacumulan en los organismos vivos (Ho
y col., 2002; Ngah y Fatinathan, 2010; Ghaee
y col., 2012; Liu y col, 2012; Masoud y col.,
2013). El cobre es uno de los contaminantes
cominmente liberado al agua a través de la descarga
de residuos en efluentes provenientes de diversas
actividades industriales y agricolas. El cobre es
conocido por ser un elemento traza esencial para
el ser humano (Ho y cel., 2002), sin embargo una
ingesta mayor puede ocasionar problemas a su salud
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(L1 y col., 2012), la exposicion a corto plazo puede
ocasionar malestar gastrointestinal y la exposicion
a largo plazo conduce a dano renal y del higado
debido a su efecto acumulativo (Ngah y Fatinathan,
2010; Liu y col., 2012). La alta acumulacién
del cobre puede causar mutaciones del ADN o
enfermedades hereditarias como el mal de Wilson con
manifestaciones clinicas principalmente hepiticas,
neurolégicas, psiquidtricas y oftalmoldgicas, incluso
puede progresar a muerte (Herndndez y Lépez, 2011).
La legislacion mexicana a través de la NOM-127-
SS5A1-1994 establece para fuente de abastecimiento
de agua potable una concentracién maxima de Cu de
2 mg/L y segiin la Agencia de Proteccién Ambiental
de Estados Unidos, el nivel mdximo de contaminacion
para Cu es 1.3 mg/L (Jiménez, 2005). Por lo
tanto, beber agua con altas concentraciones de este
metal se considera una amenaza para la salud de las
poblaciones.

La técnica de biosorcién ha sido considerada
como uno de los métodos mds eficaces y econdmicos
para la eliminacién metales pesados a partir de
soluciones acuosas, especialmente cuando los iones se
encuentran en el agua en bajas concentraciones (Ngah
y Fatinathan, 2010; Zhou y cel., 2012; Mandala y
cel., 2013., Masoud y cel., 2013), debido al hecho
de que las materias primas para la elaboracion de los
biosorbentes, por ejemplo, la celulosa o el quitosano,
son muy abundantes, de bajo costo, biodegradables,
amigables con el medio ambiente y asi como a
la presencia de los grupos funcionales de estos
biopolimeros (Twu y col., 2003; Lima y ceol ., 2003;
Sun y cel., 2009; Stefanescu y col., 2012; Li y
col., 2012; Zhou y col., 2012; Karthik y Meenakshi,
2015). Aunque el quitosano es un excelente quelante
de metales, también se han encontrado inconvenientes
para la biosorcién. Por ejemplo, al utilizar al quitosano
en polvo, se dificultard su separacién después de
la adsorcién, debido a que el quitosano es suave,
tiene una tendencia a aglomerarse o formar geles
en soluciones acuosas, exhibe una baja resistencia
mecdnica, y es dificil de manipular. Estas propiedades
no son adecuadas para la adsorcién, por lo que se
han utilizado otras formas fisicas o se ha combinado
con otros materiales, para mejorar la eficiencia de
adsorcién de este polimero (Sun y col., 2009; Vizquez
y col., 2009; Kildeeva y col., 2012; Flores-Almo y
col., 2015) asi como ampliar sus aplicaciones (Salazar-
Leyvay col., 2013; Sotelo-Boyas y col., 2015).

Dentro de las diferentes formas en que se
puede utilizar al quitosano, se ha propuesto el uso

de criogeles obtenidos por medio de un proceso
de auto ensamblado inducido por segregacién de
hielo (denominado ISISA, por sus siglas en inglés
“ice segregation induced self-assembly™) (Garcia-
Gonzilez y col., 2014), que se caracterizan por tener
una estructura macroporosa (Kudaibergenov y col.,
2012) con poros interconectados y alineados en la
direccidn del avance del frente del congelamiento, esta
estructura proporciona buenas caracteristicas para el
proceso de adsorcion.

En afios recientes, el uso de criogeles para
remover iones de metales pesados de medios acuosos
se ha convertido en un area de investigacion
importante. En México el estudio de estos materiales
criogénicos dirigidos hacia aplicaciones ambientales
es reciente, sin embargo investigadores de otros
paises han mostrado interés en estos materiales,
por ¢jemplo Wang y Ming (2008) estudiaron las
propiedades de adsorciéon de cadmio en criogeles
hidroxiapatita/poli(vinil alcohol); Li y col., (2012)
prepararon y caracterizaron una nueva espuma
adsorbente compuesta de quitosano/poli(vinil alcohol)
y removieron colorantes y metales a partir de
soluciones acuosas; Kildeeva y col., (2012) realizaron
una modificacién de los criogeles de quitosano
por piridoxal fosfato para mejorar la capacidad de
adsorcién; Loo y col., (2013) estudiaron el disefio
y sintesis de criogeles de poliacrilato de sodio para
purificacién del agua. La biisqueda de materiales
amigables con el ambiente y con mejor capacidad
adsortiva en medios acuosos es imperativa. Por lo
tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar
la capacidad de adsorcién de los iones cobre Cu?*
presentes en soluciones acuosas utilizando un criogel
obtenido a partir de quitosano y celulosa, denominado
criogel Q-C.

2 Materiales

Se utilizé quitosano (grado industrial) con grado
de desacetilacién del 68% de América Alimentos
Ingredientes Funcionales. Celulosa micro granular
grado analitico de Sigma-Aldrich, como agente
entrecruzante etilenglicol diglicidil éter (EGDE) grado
industrial de Tokyo Chemical Industry Co. LTD,
dcido acético glacial grado analitico (99.7%) de
Fermont CuSOy anhidro grado analitico (99 %) de
Fermont, agua desionizada (DI), proporcionada por un
deshionizador Elix 5 Millipore y nitrogeno liquido de
Cryoinfra.
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3 Metodologia

3.1 Preparacion del criogel Q-C

El método de obtencion del criogel Q-C en forma
de monolito fue el descrito por Garcia-Gonzilez y
cel. (2014) utilizando una disolucion de guitosano al
3% en peso. Los criogeles Q-C, fueron lavados para
remover la fraccién soluble. El lavado consistié en
hinchar el criogel en DI durante 24 h, enseguida se
lavé con una solucién de dcido acético 0.2 M durante
30 min; después se lavé tres veces con DI por 10 min;
a continuacién se lavé en una solucién de NaOH 0.1M
durante 3 h seguido por lavados de 10 min con esta
misma solucién. Finalmente se lavé con DI hasta que
el pH de la solucién de lavado fue igual que el pH del
DI. Los monolitos fueron guardados en refrigeracion
para su posterior uso en experimentos de adsorcion.

3.2 Experimentos de adsorcion

Los experimentos de adsorcién por lotes se llevaron
a cabo en recipientes de vidrio de 30 mL a 30, 40
y 50 °C, mediante la adicién de 4 mg del criogel
Q-C en 10 mL de una solucién acuosa de ion Cu?*
a la concentracién y temperatura establecidas. El
pH inicial de 5.5 fue ajustado con soluciones de
HCl y NaOH 0.1 M. Los recipientes de vidrio con
el adsorbente y adsorbato fueron colocados en un
agitador de orbital Heidolph Unimax 1100 con control
de temperatura a 200 rpm durante el periodo de tiempo
establecido. Todos los experimentos se realizaron por
triplicado de acuerdo con las condiciones iniciales
establecidas. Después de cada experimento de
adsorcién, fue separado del biosorbente por filtracién
al vacio en un equipo Millipore, el filtrado fue
analizado para conocer la concentracion restante del
ion Cu?* en la muestra usando un espectrofotémetro
de adsorcién atémica a la flama Perkin Elmer 3110.
Se establecieron los pardmetros de funcionamiento
para el Cu?* segiin lo recomendado por el fabricante
y se us6 una curva de calibracién externa. Todas
las mediciones de absorbancia para cada muestra se
hicieron con cinco replicas y se uso el promedio de
estos valores para calcular la concentracion del ion
metilico. La cantidad del ion metilico adsorbido
por unidad de masa del biosorbente (mg/g) se evalud
usando la siguiente ecuacién (Ec. 1):
(ci—ce)v

Ge=—(— (1)

Donde g, (mg/g) es la capacidad de adsorcién en el
equilibrio, C; y C, (mg/L) denotan la concentracion

inicial y en el equilibrio, V (L) es el volumen de la
solucion acuosa del que contiene el ion metdlico y
m (g) es la cantidad del adsorbente. Para el estudio
cinético la concentracion inicial del adsorbato fue de
20 mg/L y el tiempo de adsorcién varié desde 5 min
hasta 60 h. Para el estudio de equilibrio el tiempo de
contacto fue de 24 h y las concentraciones iniciales del
adsorbato fueron desde 2.5 hasta 200 mg/L (Li y Bai,
2005; Pinzén-Bedoya y Vera, 2009; Li y col., 2012;
Ramesh y col., 2013).

Para entender la cinética de adsorcién y determinar
el paso controlante en la velocidad de adsorcién
de Cu® en el criogel Q-C, se utilizaron modelos
cinéticos. Las constantes de velocidad fueron
calculadas usando los modelos de pseudo-primer y
pseudo-segundo orden y Elovich. La forma no lineal
de la ecuacién de pseudo-primer orden se expresa
como (Ec. 2):

@ = ge(l -5 2)

Donde g, y g, son las capacidades de adsorcién (mg/g)
en el tiempo 7 y en el equilibrio respectivamente; ¢
es el tiempo en minutos y K (1/min) es la constante
de velocidad de pseudo-primer orden para el modelo
cinético (Mandala y col., 2013).

La forma no lineal de la ecuacién de pseudo-
segundo orden se expresa como (Ec. 3):

2
PR @
1 +qg.Kat
Donde K3 es la constante de velocidad de adsorcién
de pseudo-segundo orden (g/mg.min); g; y g. es la
cantidad de soluto adsorbido por el adsorbente en el
tiempo (7) y en el equilibrio respectivamente (mg/g); ¢
es el tiempo (min) (Ho y McKay, 1998).
La ecuacién de quimisorcién conocida como
ecuacion de Elovich (Qiu y col., 2009) se expresa
como (Ec. 4.):

o= éln(aﬁ) + é Inr) @

Donde g, (mgfg) es la capacidad de adsorcién en
el iempo f; o es la velocidad inicial de adsorcién
(mg/g.min); B es la constante de desorcién (g/mg),
relacionada con el grado de cobertura de la superficie y
la energia de activacién para la quimisorcién (Mandala
y col., 2013); t es el tiempo (min).

Se han propuesto diversos modelos matemaiticos
para describir el equilibrio de adsorcion de iones
metilicos sobre un adsorbente, entre los mas
cominmente usados estin:
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El modelo de la forma no lineal de la isoterma de
Langmuir es expresado como (Ec. 5):

— GmaxKLCe

1+bCe ©)

€
Donde C, es la concentracién en el equilibrio de los
iones restantes del adsorbato en solucién (mg/L); g,
es la cantidad de iones del adsorbato adsorbido por
unidad de masa del adsorbente en el equilibrio (mg/g);
gmax €s la cantidad de iones del adsorbato en una
monocapa completa sobre la superficie del adsorbente
(mg/g); Kr es la constante de Langmuir relacionada
con la afinidad de los sitios de unién (L/mg) y es una
medida de la energia de adsorcién o entalpia neta de
adsorcién (Herndndez-Herndndez y col., 2013).

La caracteristica esencial del modelo de Langmuir
se puede expresar por medio de una constante
adimensional llamada factor de separacién o
pardmetro de equilibrio, Ry, que es definido por Weber
y Chakkravorti (1974) como (Ec. 6):

1

= 6
1+K:.Cp ©

Ry
Donde Cp (mg/L) es la concentracién inicial del
adsorbato y Ky (L/mg) es la constante de adsorcién
de Langmuir, descrita anteriormente. Ry indica
la naturaleza de la adsorcién y es considerado el
indicador mis confiable para la isoterma de adsorcién,
es favorable cuando el valor de Ry esti entre 0 y 1,
es irreversible cuando Ry es igual a cero, es lineal
cuando R es igual a 1 y es desfavorable cuando Ry
es mayor que 1 (Vimonses y col., 2009; Foo y col.,
2010; Kayranli, 2011; El ouvardi y cel., 2014).
La isoterma no lineal de Freundlich se expresa
como (Ec.7):
g0 = KsC.l" @)

Donde K; y n son constantes de Freundlich
relacionadas con la capacidad de adsorcion (mg/g) y
la intensidad de adsorcién, respectivamente (Ngah y
Fainathan, 2010; El ouwoardi y col., 2014); n es la
constante de equilibrio de adsorcién, cuyo reciproco
es indicativo de la heterogeneidad de la superficie del
adsorbente (Herndndez-Herndndez y col., 2013).
Isoterma de Langmuir-Freundlich (Sips) es un
modelo empirico combinacién de los modelos de
Langmuir y Freundlich y se expresa como (Ec. 8):

(K Cmr

©T T+ (K G ®

Donde ¢q, es la cantidad de adsorbato removida
por el adsorbente en el equilibrio (mg/g): Kpr es la
constante relativa a la afinidad (L/mg); y npr es el
exponente adimensional de Sips cuyo reciproco indica
la intensidad del proceso de adsorcién (Ho y col.,
2001; Ghaee y col., 2012).

Para evaluar cudl de los modelos aplicados a
las cinéticas e isotermas se ajusta mejor a los
datos experimentales, se hizo uso del coeficiente de
correlacion de Pearson (r) (Ngah y Fainathan, 2010).

3.3 Caracterizacion

La morfologia de los criogeles antes y después del
proceso de adsorcién fue caracterizada utilizando
la técnica de microscopia electronica de barrido,
SEM (Scanning Electron Microscopy) mediante un
microscopio electronico de barrido JEOL JSM-6610
acoplado a un sistema de microandlisis EDS (Electron
Dispersive Spectroscopy) marca Oxford modelo 7279
a 15 kV y una distancia de trabajo de 10 mm. Las
muestras para microscopia electrénica se colocaron
sobre cinta de aluminio y se recubrieron con oro
mediante un equipo de DENTON VACCUUM DESK
I (90 segundos y 20 miliamperes).

El anidlisis con la técnica de espectroscopia
infrarroja con transformada de Fourier, FTIR (Fourier
Transform Infrared Spectroscopy) con un accesorio
de reflexién total atenuada, ATR (Attenuated Total
Reflection) se utilizé para caracterizar la estructura
quimica del criogel Q-C antes y después de la
adsorcién del ion Cu?*. Se usé un equipo Bruker
modelo TENSOR27 con accesorio ATR modelo
Platinum Bruker en la regién de 500-4000 cm™' y
una resolucién de 2 ecm™! y 32 barridos (Ngah y
Fatinathan, 2010; Modrzejewska, 2013).

Con el objeto de determinar los estados quimicos
de los grupos funcionales de la superficie del material
criogénico y evaluar la naturaleza del complejo
formado con el metal, se realizé el analisis de
espectroscopia de fotoelectrones de rayos X, XPS (X-
ray Photoelectron Spectroscopy) antes y después de la
adsorcion del ion Cu** utilizando un espectrometro
TERMO Scientific modelo K-Alpha, con una fuente
de fotoelectrones Al (Ko) que opera a 12 KeV. La
calibracién de la energia de enlace de los espectros se
realizé con el pico del carbono Cls a 286.68 eV. Los
picos XPS se descompusieron en subcomponentes con
el software AAnalyzer 1.22.
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4 Resultados y discusion

4.1 Cinéticas de adsorcion

La Figura 1 muestra el efecto del tiempo de contacto
en la capacidad de adsorcion del Cu?* por el criogel Q-
C a diferentes temperaturas. La velocidad de remocién
fue alta los primeros 240 min, debido probablemente
a la mayor disponibilidad de sitios activos en la
superficie del criogel Q-C; posteriormente se hizo
mds lenta hasta que el equilibrio se alcanzd, este
comportamiento fue similar a las tres temperaturas en
estudio, lo que podria indicar una rdpida adsorcién
superficial externa seguida probablemente de un
proceso de difusién interna mds lento que puede ser
el paso determinante de la velocidad de adsorcidn.
Resultados similares fueron reportados por Li y
Bai, (2005), Li y col, (2012), Zhong y col,
(2014), utilizando materiales a base de quitosano-
celulosa, en diferente presentacién, observando una
capacidad mdxima de adsorcién de 25, 35 y 11 mg/g
respectivamente en cada reporte; en cambio con el
criogel Q-C, del presente estudio, se observé una
capacidad de adsorcién de 40 mg/g, resultando mds
eficiente que los materiales antes mencionados. De
acuerdo a lo observado aproximadamente a los 1440
min (24 h) se alcanza el equilibrio para la adsorcion de
iones de cobre en el criogel Q-C bajo las condiciones
experimentales de este trabajo. Con respecto al
efecto de la temperatura, no se aprecié diferencia en
la capacidad de adsorcién durante este periodo de
tiempo, lo que sugiere que este pardmetro no influye
en el proceso de adsorcién de iones Cu®* en el criogel

Q-C.

La Tabla 1, muestra los resultados de los
pardmetros cinéticos. El modelo cinético que mejor
describe la cinética de adsorcién a 30 °C fue el de
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Fig. 1. Cinéticas de adsorcion de Cu®* en el criogel

Q-C.

Elovich, a 40 y 50 °C fue el de pseudo-segundo orden;
lo anterior sugiere que el proceso de adsorcién sigue
el modelo cinético de pseudo-segundo orden que se
aplica a sistemas donde el adsorbente es heterogéneo y
el mecanismo de adsorcién es atribuido a un fenémeno
de adsorcién quimica (Gerente y col, 2007; Pinzén-
Bedoyan y Vera, 2009), por lo que se asume que
el paso controlante de la velocidad de adsorcién
es la quimisorcién del ion Cu®* en el criogel Q-C
involucrando fuerzas de valencia a través de compartir
o intercambiar electrones entre los iones metdlicos y
el adsorbente (Pinzén-Bedoyan y Vera, 2009; Ngah y
Fainathan, 2010; Liy eol., 2012; Mandala y col.,2013).

4.2 Isotermas de adsorcion

Los resultados del efecto de la concentracién inicial
sobre la adsorcion de Cu®* en el criogel Q-C se
muestran en la Figura 2. La cantidad de Cu’*
adsorbida por el criogel aumenté con la concentracion
hasta 80 mg/L sugiriendo que los sitios de adsorcién
en el criogel Q-C son suficientes y que la capacidad de
adsorcion depende de los iones Cu2+, posteriormente,
el incremento fue menor indicando que el nimero de
sitios de adsorcién en la superficie del criogel limité la
capacidad de adsorcion.

Tabla 1. Parimetros cinéticos de adsorcion de iones Cu”* en el criogel Q-C.

T(CQ) Qe Pseudo-primer orden Pseudo-segundo orden Elovich
ge Ky r qe Ki x10™ r a b r
30 41.1 378 0.015 0.908 41.1 4.5 0.964 28 02 0980
40 41.2 381 0.017 0.940 41.1 5.2 0.980 3.1 02 0.970
50 40.7 39.3 0.009 0.971 42.7 2.7 0.975 1.7 01 0.924
wWww.rmiq.org 315
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Fig. 2. Variaci6n de la capacidad de adsorci6n con la concentracién inicial de Cu?*.

Resultados similares observaron Li y Bai (2005), Li
y col (2012) y Flores-Alamo y col (2015). Al variar
la temperatura se observa que el comportamiento de
la capacidad de adsorcién con la concentracién inicial
fue similar.

Los pardmetros de estos modelos de isotermas se
presentan en la Tabla 2. Sobre la base del coeficiente
de determinacion que se observan en esta tabla, el
modelo que mejor describe los datos experimentales
es el modelo de Sips. El valor de g, que representa
la adsorcién mixima en monocapa de los iones Cu?*
basado en la isoterma de Langmuir fue 185, 186 y 192
mg/g a 30, 40 y 50 °C respectivamente.

Los valores de R; calculados con la Ec. (8)
para las isotermas de adsorcién de Cu”* a diferentes
temperaturas se presentan en la Tabla 3. Los resultados

muestran valores de Ry entre 0 y 1 lo cual indica
que el proceso de adsorcién del Cu* fue favorable
(Vimonses y col., 2009; Foo y col., 2010; Kayranli,
2011; Mandala y col., 2013; El ouardi y col., 2014).

Los resultados de las isotermas de adsorcién
muestran un mejor ajuste al modelo Sips. Se considera
que la ecuacién de Sips, podria dar un ajuste mds
preciso sobre un rango de concentracién mds amplio
que las ecuaciones estandar de Langmuir y Freundlich
y puede resultar en una prediccion mds precisa
de la cantidad de ion metdlico Cu?* adsorbido en
la concentraciéon de saturacién de la isoterma de
Langmuir sobre un adsorbente como el criogel Q-C
que podria considerarse heterogéneo debido a que el
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Tabla 2. Constantes de las isotermas de adsorcién de Cu®* en el criogel Q-C.

Modelo de isoterma

Langmuir Freundlich Sips
T{*C) Gmax b r Ke n r Grmax Kie nee r
30 185 0.19 0.994 445 3.2 0956 199.5 0.145 0.799 0.997
40 186 0.17 0.990 42.08 31 0517 187 04171 05986 0.990
50 192 0.08 0.959 29.01 254 0.868 167.6 0.119 1.902 0.982

Tabla 3. Valores de RL basados en la ecuacidn de

Langmuir.
RL
T°C Minimo Maximo
30 0.025 0.68
40 0.028 0.7
50 0.057 0.83

valor de n es mayor o cercano 1 (Cheung y col., 2001;
Tedds y col., 2011).

Algunos estudios en los que se han utilizado
materiales sintetizados a partir del quitosano, como
por ejemplo, Li y Bai (2005) que utilizé esferas
de hidrogel de quitosano-celulosa, Li y col (2012)
que utilizaron una espuma de quitosano, Modrzewska
(2013) que utiliz6 un hidrogel de quitosano y Flores-
Alamo y col (2015) que utilizaron esferas de quitosano
con poli-(vinil alcohol), reportaron una g,,,, basada
en el modelo de Langmuir de 0.84, 1.81, 3.20 y
4.67 mmol/g respectivamente, mientras que el criogel
Q-C (presente estudio) alcanzd una gma. de 3.03
mmol/g. Es importante destacar que en los estudios
mencionados, el quitosano utilizado tiene un grado de
desacetilacion mayor a 84% mientras que el utilizado
en el presente trabajo es del 67%, estd caracteristica
del quitosano estd relacionada con la disponibilidad
de grupos amino (-NH>) e hidroxilo (-OH) como
sitios activos para la adsorcién de iones divalentes
(Ngah y Fainathan, 2010: Mandala y cel., 2013;
Modrzejewska, 2013).

4.3 Caracterizacion del biosorbente

4.3.1. Estudio mediante microscopia electrénica de
barrido

La Figura 3 muestra las micrografias SEM-EDS de
los criogeles macroporosos Q-C antes y después de
la adsorcién del 1on metilico. El espectro EDS de
la superficie del criogel Q-C confirmé la existencia
de carbono, oxigeno, nitrdgeno y azufre antes de la
adsorcién del metal (ver Fig. 3a).

200

B
A
1504 8 a
4,
(mg/g) 1004
2
04
é a 30°C
n o 40°C
. A 50°C
o T T T T
0 50 100 150 200

Code Cu™" (mg'L)
Figura 3. Imagen MEB, mapa EDS y espectro EDS
del criogel Q-C a). Antes de la adsorcién del Cu?+.
Después de la adsorcién del Cu?* b). Superficie del
corte transversal, ¢). Superficie del corte longitudinal.

Después de la adsorcion del metal el corte
transversal (ver Fig. 3b) y corte longitudinal (ver Fig.
3c) del criogel y sobre la base de los espectros EDS se
confirmaron la presencia del cobre sobre la superficie
del criogel Q-C. El mapa EDS mostré una distribucion
homogénea tanto del nitrégeno (sitios activos para la
adsorcion del metal) (ver Fig. 3a) como del cobre en
la superficie del criogel Q-C (ver Fig. 3b y 3c). Los
resultados de estos andlisis evidencian la adsorcién del
cobre sobre la superficie del criogel Q-C, resultados
que confirman lo obtenido en los experimentos de
adsorcion.

4.3.2 Andlisis de infrarrojo por transformada de
Fourier

El andlisis de espectroscopia infrarroja permitié
identificar los grupos funcionales involucrados en
el proceso de adsorcién (Sun y cel., 2009). Se
realizé el andlisis FTIR a) antes y b) después de
la adsorcién de Cu®* identificando los diferentes
grupos funcionales presentes en la superficie del
biosorbente criogel Q-C responsables de la adsorcién
de ionmes metdlicos de Cu®* (Li y Bai, 2005;
Ngah y Fatinathan, 2010; Mandala y cel., 2013).
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Fig. 4. Espectro FTIR-ATR antes y después de la
adsorcién: a) criogel Q-C. b) criogel Q-C adsorbido
con Cu?*,

En la Figura 4, el espectro del criogel a) Q-C
muestra las vibraciones de estiramiento caracteristicas
de los grupos -OH y -NH en 3346 y 3293 cm™' (Jin
y Bai, 2002). En 2910 cm™' se observa la banda
de estiramiento ancha débil del grupo -CH» (Jin y
Bai, 2002). En 1661 cm”! se aprecia la banda de
flexién de los grupos -NH y -NH; (Mandala y col.,
2013; Jin y Bai, 2002), y en 1642 y de 1580 a
1422 cm™' se observa el estiramiento de C-N y la
deformacién de -NH (Li y Bai 2005; Mandala y col.,
2013). Las bandas de estiramiento de -C-O-C y C-
N se observan en 1065 y 1025 cm™! (Mandala y
col., 2013; Jin y Bai, 2002). Este andlisis mostrd
cambios significativos en los nimeros de onda 3259,
2920 y 1065 cm™!, estrechamente relacionados a
las bandas de estiramiento del grupo -NH, y en los
nimeros de onda 1641, 1588, 1420 y 1025 em™,
relacionados con las bandas de flexién del grupo -NH,
y al estiramiento C-N y deformacién -NH, indicando
que los grupos -NHz estdn directamente involucrados
en la adsorcién del ion Cu?*, la adsorcién del ion
metilico, afecté los enlaces relacionados con los
dtomos de nitrégeno, de tal manera que los dtomos
de nitrdgeno podrian ser los principales sitios de
unién para el ion (Ngah y Fainathan, 2010). Asi
mismo, el cambio en la intensidad a 1065 cm™!
sugiere que los dtomos de oxigeno en los grupos
hidroxilo también estin implicados en el proceso de
adsorcién (Li y Bai, 2005). Este andlisis sugiere que
la adsorcién de iones de Cu’* en el criogel Q-C se
lleva a cabo a través de la formacion de complejos
con dtomos de nitrégeno de los grupos amino y
los dtomos de oxigeno de los grupos hidroxilo.

a)

fresen

Lmre——

Fig. 5. Espectro XPS de amplia exploracion del
criogel Q-C. a) Antes de la adsorcién y b). Después
de la adsorcién del Cu?*.

Resultados similares se reportaron en trabajos
relacionados con la adsorcidn de metales de soluciones
acuosas utilizando compuestos de quitosano-celulosa
(Li y Bai, 2005; Sun y cel., 2009) y compuestos de
quitosano (Jin y Bai, 2002; Ngah y Fainathan, 2010;
Mandala y cel., 2013).

4.3.3. Andlisis XPS

La espectroscopia fotoelectrénica de rayos X (XPS)
aporto informacién de las energias de enlace del
C, O y N en la superficie del criogel Q-C y su
quelato metilico (Jin y Bai, 2002; Varma y col.,
2004; Li y Bai, 2005; Sun y col., 2009; Vizquez
y col., 2009; Modrzejewska, 2013). Los criogeles
Q-C fueron analizados a) antes y b) después de la
adsorcién del ion Cu>*. En la Figura 5 se muestra
el espectro a) criogel Q-C el cual muestra tres picos
principales localizados a 286.42, 407.58 y 532.92 eV,
correspondiendo al carbén elemental, al nitrégeno y al
oxigeno respectivamente (Vizquez y col., 2009). El
espectro del criogel b) Q-C-Cu”* mostré la presencia
del Cu** después del proceso de adsorcién; en
la energia de enlace 935.9 eV; que corresponde a
Cu2ps;z (Li y Bai, 2005; Vizquez y cel., 2009).
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Fig. 6. Deconvolucion del espectro a).Nls, b).
Cu2p3/2 Cu?*.

La presencia de esta banda es representativa del estado
de oxidacion +2 para el orbital 2ps,2 (Li y Bai, 2005),
por lo que los picos en la energia de enlace 935.9 y
956.02 eV proporcionan evidencia de que el Cu”* fue
adsorbido en la superficie del criogel Q-C.

La Figura 6 muestra la deconvolucion del espectro
Nls en sus componentes individuales para las
muestras a). Q-C y b). Q-C-Cu®*. En el caso del
criogel Q-C sélo hay un pico en 399.8 eV atribuido
al dtomo de nitrégeno en el grupo amino -NH; en la
superficie del criogel Q-C (Li y Bai, 2005; Jin y Bai
2002). Después de la adsorcion de cobre (ver Fig.
2b), se observd un nuevo pico en la energia de enlace
401.4 eV, esto se atribuye a la formacién del complejo
R-NH2Cu’* en el que un par solitario de electrones
en el dtomo de nitrégeno fue donado para la unién
compartida entre el nitrégeno y el Cu?* (Li y Bai,
2005). Los cambios mostrados de las interacciones del
cobre con los grupos funcionales -NH; del criogel Q-
C, corroboran que los 1ones del Cu”* estin unidos a los
grupos amino del criogel Q-C (Jin y Bai, 2002; Varma
y col., 2004; Li y Bai, 2005; Sun y col., 2009).

El andlisis de XPS coincide con lo reportado

por otros grupos de investigacién (Jin y Bai, 2002;
Rhazi y col, 2002; Varma y cel., 2004; Debbaudt
y col., 2004; Li y Bai, 2005; Sun y col., 2009;
Modrzejewska, 2013). Debbaudt y Modrzejewska
sugieren la existencia de dos complejos: un modelo de
“puente” y un modelo “gota colgando”. En el modelo
puente, iones de metal se unen a varios grupos amino
de la misma cadena o diferentes cadenas. En el modelo
de gota colgando, los iones metdlicos se unen a un
grupo amino. Rhazi y cel., (2002), sugieren que la
unién del metal se puede dar a través de dos complejos
estables dependientes del pH: [Cu (-NHZ)]2+, 20H,
H>0 desde pH 5.3 hasta 5.8 y [Cu (-NH3),]**, 20H
para pH superior a 5.8.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio
indican que el material macroporoso aqui presentado
“criogel Q-C™ tiene caracteristicas potenciales para ser
utilizado en aplicaciones ambientales; tales como la
remocién de metales divalentes que se encuentren en
medios acuosos; asf como contribuir al mejoramiento
del medio ambiente y a la salud del hombre al reducir
la carga de estos contaminantes en los cuerpos de agua.
La adsorcién del ion Cu* se incrementa con el tiempo
de adsorcidn y la concentracion inicial. La cinética de
adsorcién del Cu® en el criogel Q-C sigue el modelo
cinético de pseudo-segundo orden y la ecuacién de
Elovich, lo que sugiere que el paso determinante de la
velocidad de adsorcién es la quimisorcién. Los datos
de equilibrio fueron mejor descritos por el modelo de
Sips, lo cual sugiere que la remocién del Cu®* es por
reaccién quimica sobre una superficie heterogénea. La
capacidad mdxima de adsorcién fue de 185, 186, y
192 mg/g a 30, 40 y 50 °C respectivamente; por lo
tanto el criogel Q-C es eficiente y puede compeltir con
otros adsorbentes en la remocidn de metales disueltos
en medios acuosos.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a la DGEST
por el soporte financiero a través del proyecto ID:
2342.09-P, al CONACYT por la beca otorgada al
primer autor. También al Departamento de Ingenieria
Quimica del Instituto Tecnolégico de Toluca, al
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y a la
Facultad de Quimica de la Universidad Auténoma del
Estado de México. A la M. C. Alejandra Nifiez Pineda
y a la M. C. Lizbeth Triana por su ayuda en el andlisis

wWww.rmiq.org 319

83



Garcia-Gonzdlez y col./ Revista Mexicana de Ingenierfa Quimica Vol. 15, No. 2 (2016) 311-322

FTIR-ATR. El ouardi, M., Qourzal, S., Alahiane S., Sakr F.,
Assabbane A., Douch. (2014). Agadir clay
materials as a new adsorbent to remove cationic

320

Nomenclatura . . .
and anionic dyes from aqueous solutions.
C. concentracion en el equilibrio de los iones del International Journal of Engineering Sciences
adsorbato en solucién (mg/L) & Research Technology 3, 72-87.
Cp concentracion inicial del adsorbato (mg/L)
ky constante de velocidad de pseudo-primer- Flores-Alamo, N., J. Solache-Rios M., Goémez-

orden (1/min)

K> constante de velocidad de adsorcién de
pseudo-segundo-orden (g/mg.min)

Ky constante de Freundlich indica la capacidad de
adsorcién (mg/g)

Ky constante de Langmuir (L/mg)

Kir  constante de la isoterma de SIPS (L/mg)

ng constante de Freundlich indica intensidad

nrr  constante de la isoterma de SIPS

qe capacidades de adsorcién en el equilibrio
(mg/g)

qr capacidades de adsorcién en el tiempo ¢
(mg/g)

Gmax cantidad de iones del adsorbato sobre la
superficie del adsorbente (mg/g)

Rp factor de separacidn o pardmetro de equilibrio
t tiempo en minutos
@ velocidad inicial de adsorcidn (constante de
Elovich) (mg/g.min)
B constante de desorcion (constante de Elovich)
(g/mg)
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