UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

FACULTAD DE QUIMICA

ACOPLAMIENTO DE NANOPARTICULAS DE ORO CON EL FACTOR DE
CRECIMIENTO EPIDERMICO (NPs DE Au-EGF) Y DETERMINACION DE SUS
INTERACCIONES.

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN CIENCIAS DE MATERIALES

PRESENTA:
IBT. MARIA GUADALUPE GONZALEZ PEDROZA

DIRIGIDA POR:
DR. RAUL ALBERTO MORALES LUCKIE
DR. VICTOR SANCHEZ MENDIETA
DR. GUSTAVO LOPEZ TELLEZ

Toluca de Lerdo, Estado de México; Septiembre del 2016


http://www.cciqs.uaemex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Amateriales-alias&catid=1%3Alatest-news&Itemid=95

Universidad Auténoma del Estado de MéxidAEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-AY determinacid de sus interacciones.

UAEM | s

Jer. o'ciz de Evaluacisn ca Grado
Teluca, Méxco, 18 de agost de 2016 —
w-mam
Facultad de Quimica, UAEM
Presonte

6 que suscrbe Director de 18 Facuilad ¢e Ouimica, depancience o2 13 Uniersidad
Audnoms cel Estada de Mexico, comunics 9 Usted '
bk Qa2 el Jurado ce su Evaluaceon de

FIRMA
DOra Susara Hemmandez Lope2
PRESIDENTE
Dr. Oscar Femando Olea Mejla
SECRETARIO
Dr. Rad! Alterts Mara'es Luckia .
T Fpffr

Or. Ivén Garcis Orezco
SEGUNCO VOCAL

Ora. Liang Arguata Figuerca
YERCER VOCAL

Dr. Gustevo Lope: Téllzz g!@!
SUPLENTE

Dr. Genzalo Mantiwez Barera

SUPLENTE _(@_

ATENTAMENTE
CIENCIA Y

s FLOGUTAL B docanirs

8




Universidad Auténoma del Estado de Méxi¢daEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-Ay determinacid de sus interacciones.

DEDICATORIA

A mi Madre MaDe Lourdes Pedroza Diaz Leal,
A ella mi respeto y mi admiracion eterna,
A elk le debo mi ser y hesncia,

A ella le dedico mi vida.



Universidad Auténoma del Estado de Méxi¢daEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-Ay determinacid de sus interacciones.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por el don de la vida

A Ma. De Loules Pedroza Diaz Leabrgl apo/o y amor que me brindo siempre.

A mi familia por el apoyo otorgado en todo momento.

A los Doctores Raul Alberto Morales Luckie, Victor SGnchez Mendieta y Gustavo Lopez
Téllez, por el apoyo que en todo momento me dieron.

A la Universidad Auténoma delt&do de México y al Claustro de Profesores de Ciencia de
Materiales de la Facultad de Quimica por la formacion proporcionada.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) por la beca otorgada para la
realizacion de este trabajo de investigacion.

Al Centro Conjunto de Investigacién en Quimica Sustentable WMNEMM por las
facilidades otorgadas para la realizacion de este trabajo de investigacion.



INDICE

1NN =TT PPPPPPPPRPP l
TABLA DE FIGURAS . ...ttt et e e e e e e e e e aeeens i
ACRONIMOS ...t e e e et ettt et tb b e e e e e e e et et ettt b e e e e e aaeaeeeeeerneannns v
ABSTRACT et e oo e e ettt e ettt e e e e e e et et bbb e e e e e e e aetnrna s A
RESUMEN......coi ettt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s e e s nnannes Vi
INTRODUGCCION. ......oeivitiiteietecteetee ettt sttt et sete st e e seste s eteste st esestetessstessensesessesestesteneares 1
CAPITULO |. ANTECEDEINTES. ...ttt 3
1.1 NANOMALETIAIES ......eeeeeeei ittt s e e e e s e e e e e e s e e e e e e annrneeeaeeas 3
1.1.1 Nanoparticulas de metales NODIES..........c.uuiiiiiiiiii s 5
1.1.2 Nanoparticulas de 0ro (NPS A€ ALL).........ccoiiiiiiiiiirirtre e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.1.3 Nanoparticulas metalicas y su uso como agentes teran@sticos..............ccccceeeeeei i, 8
1.2 Factor de crecimiento epidermico (EGE).......c.cooiiiiiiiiiiiie e 9
1.2.1 Acoplamiento de NPS Ae-BEBFE...........couiiiiiiiiie et 11
CAPITULO 2. TECNICAS DE CARACTERIZACION.......ceoveiiteeeeeeeeeee e 16
D R Y o T=T 1 (01 (1= VPO 16
2.1.1 Espectroscopia ultraviolet@sible (UWIS)...........cccciieiiii e 17
2.1.2 Espectroscopia infrarroja con la transformada de Fourier...........cccccooviniieeieiiiiiiieenenn. 19
2.3 Espectroscopia de Fotoelectrones por RaYOS.. X.....ccuviviiiiiiiiiiiiiieee e 21
2.4 Microscopia Electrénica de Transmision (MET.)........c.cccccuiiiiiiiimiiiiiieiieeceeeeeeeeeeeeee e 24
2.5 POLENCIAI Z....eiieeee ettt 27
HIP O TESIS. .ottt e e e ettt ettt s e s e e e e e e e e e e e tebb e e e e e e e aeeeeeaeenenannn 28
(O] | I @ 1 PP 28
OBIETIVO GENERAL ...ttt e e e e e e e e e bbb e e e e e aaeeas 28
OBJETIVOS PARTICULARES. ... ..ot 28
CAPITULO Il METODOLOGIA ..o ettt ettt eaene et nanes 29
I ST 1 (=S SRR 29
3.1.1 SINteSIS de 1aS NPS T AU......uiiiiiiiiie ettt e e e s nreeeeeans 29
3.1.2 Preparacion del acoplamiento de NPs de Au LEGFE..........cccccoooiiiiiei e, 29
K O T - o1 (=] 4= Tox 0] o NPT OUPPPPPP 30
3.2.1 Caracterizacion de propiedades Opticas de las NPs de Au con y.sinEGF.................. 30
3.2.2 Caracterizacién morfologica de NPs de Au cony SINLEGE..........cccccoviiivieiiiiie e 30
3.2.3 Caracterizacion estructural del EGF cony sin NPS.de.Al........cooviiiiiiiiieeeiiice e, 31



Universidad Auténoma del Estado de Méxi¢daEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-Ay determinacid de sus interacciones.

3.2.4 Determinacion de la interaccion entre nanoparticulas de Au y.EGFE...........cccccoeernen. 31
3.2.4 Caracterizacion Con POtENCIALZ...........occuviiiiiiiie e 31
CAPITULO ARESULTADOS Y DISCUSION. ......coiovitiiieietecteeeee ettt etesaeesveseese e sneneanes 32
4.1 SINtESIS U8 NP'S UE.ALL. ..ottt ettt et e e et e e e asabs e e e e anbeeaeeans 32
4.1.1 Espectroscopia LIS de NPS A€ ALL.........eiiiiiiieiiiieeeeee et 32
4.1.2 Microscopia electronica de transmision de NPS de. AU..........ccceevviieeiiiieee e 33
4.2 Acoplamiento de las NPs de AU CONEGE...........cccoo e 35
4.2.1 Espectroscopia LWis del BionanoCoOMPOSILO.........uuuuiiiiiiiiiiiiieiiieiieee e e 36
4.2.2 Microscopia electronica de transmision del bionanoComposito............cceeeviveeeeiiieeenns 37
4.3 Caracterizacion estructural del EGF con'y Sin NPS.de.AlU........c.ccoviiiireiiiieee e 38
4.4 Caracterizacion por Espectroscopia Fotoelectrénica de Rayos X (XPS) y Patencial.Z...40
B.5 ATTICUIOD.....ceee ettt ekt e e 47
CAPITULO-TONCLUSIONES..... ..ottt e e e e eeeesriias s e e e e e e e eeeennnnnnn s e e eeeeae] 69
BIBLIOGRAFRIA ...t e e e ettt e et r e e e e e e e e e e et bbb eaa e 70



Universidad Auténoma del Estado de Méxi¢daEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-Ay determinacid de sus interacciones.

TABLA DE FIGURAS

HGURAL. LOS NIVELES ENERGET DESOCUPADOS MARXS CONFORMAN LAIBA DE CONDUCCI(RN.A; LOS NIVELES
OCUPADOS DE MAYOERGIALA BANDA DEALENCIAFUCSIA BN LOS METALER BANDA DE CONDWICY LA DE
VALENCIA SE SOLAHANLOS NO METALESI CAMBIQAPARECE UNA BRECNBRGETICA QUE DIETUEL PASO DE LOS

ELECTRONES DE UNAIBYAA OTRIEL2]. ..uvviiiieiieeeiiiiiiiniieteeeeeeeeeeesssssssanteaseesseaaaeeessssnnssnssnneneeeaeesesanssnnnsnnes 4
FGURA. ESPECTRO hAAVIS DENANOPARTICULASAME[20].......uueriiiiiiiieeeeessssiiiiinree e e e e e e e e e s s snnnssnsanenneereeaeeesenan 6
HGURA3. APLICACIONES DE LANGPARTICULASAIE[25].....cciiitiiieeeiitiie ettt 8
HGURA4. SECUENCIA DE AMING#@S DEEGFSENALANDO LOS TRESNTES DISULFUREEH....ooviiiiiiieeeeiiee e 12
HGURAD. ESPECTRO ELECTROMAENED2]. ... eteeie ettt ettt ee ettt ettt et e e e s et e e s et e e e s e nbreee e e e nees 16
HGURA. DIAGRAMA ESQUEMATIDEL APARATO USAD@RMETODOS ANALITS@ASADOS EN LA ABSION DE ENERGIA

Y] AN 131 RSP 18
FHGURA/ FRECUENCIAS DE VIBBN®HRCARACTERISAS DE DISTINTOSBBS FINCIONA[ES].........ccevv v, 20
FHGURA.TRANSFORMACION DEIERFEROGRAMA EN EBRE). ... ..uuiiiaiaiieeeeeeeeaeeeeeeeeeenenninrnnninnsa e s e e s eeaeaeneeeeas 21

FHGURM. PROCESO DE FOMTEON PARA UN ATO AISLADO(A) UN ATOMO QUE POERESU ESTADO INIQNAL
ELECTRONES IMPACTADO PORRIN'ON DE RAYRSQUE LE TRANSFIEREMERGIA A UN ELEQYRE UN NIVEL
PROFUNDGONDUCIENDO A LA 6EMISION DE DICHEETRONB) EL ATOM@HORA EN UN ESTABONL ELECTRONES
PUEDE REORGANIZARSE LA CAIDA DE WEETRON DE UN NIBELENERGIA MAS ABIGHUECO FORMADOBENNIVEL
PROFUNDOPUESTO QUE EL ELEBITRAE A UN ESTADE ENERGIA MEN@R ATOMO PUEDE DISMIRUEL EXCESE D

ENERGIA EXPULSANINDSEGUNDO ELECTREMECTRONUGERO EMITIENDO UN FOTDEIRAYOS......ccovvveeeennns 23
HGURALO. COMPARACION DEL PREICBE FORMACION BEMAGEN ENTRE UNCRDSCOPIO OPT(@Y UNMICROSCOPICO

ELECTRONICO DE TRASIEDNB). ....vvvtututuuunnunnnsasasaseesaeseteresssessssassssnssssnnssnaaaaaaaeaasaeeseseeerememmmmmmmmmmmm 25
HGURAL1.TiPOS DE SENALES SBPRODUCEN DURANTENTERACCION DBEZ HLECTRONICO COMUESTRA.............. 26
FGURAL2. SOLUCION COLOIDALNIES DEAU. ...ttt aeae e e e e e s aeeeeeeteeeeeeesessbsbnbsssssan s e s e s aeeaeeeeeaeaeaeeeeeeennnsnsnnes 32
HGURAL3. ESPECTROV-VIS DE LAS NANOPARTHIES DU OBTENIDAS ...ccevttrtutntnnnnnuniiaaaseeeeeeeaerereeereeeeensnssnnnnnns 33
HGURAL4A.MICROGRAFIAS OBTESIBARMETDE LAS NANOPARTICRIDEAU OBTENIDAS .....uuuiaaaaiaieaeeeeeeeeeaeeeeeeeenes 34
HGURALS5.HISTOGRAMA DE FREGUIEN DEL TAMANO BERPICULA. .. ..ututueuneaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeensennnsnnnnsaeaeens 35
HGURALG. BIONANOCOMPOSITRIFS DEAU- EGF)......eiiiiiiiiiiiie ittt 36
HGURAL7.ESPECTROV-VIS DEL BIONANOCOMA@EN S DEAU-EGE).....cooiiiiiiiiiiiiii e 36
HGURAL8 MICROGRAFIAS OBTESIBARMETDEL BIONANOCOMPOSINES DEAU-EGF)......oovviiiiiiiiiiciieee 37
FHGURAL9.HISTOGRAMA DE FREGTIESN DEL TAMARNO BERPICULA ......uttiiiieiieeeaeeiaaiiieieeeeeeeeeaeeesaainnbeereeeeeeeeeas 38
FHGURA0.ESPECTROS RDE LA PROTEIRASFY DE LAS NANOPARTESJDAU ACOPLADAS CON ROPEINEGF.........40

FHGURAR1.ESPECTROEPSA) NPs DEAU EN LA REGION B¥L4F7/2, B)BONANOCOMPOSITNIPS DEAU-EGFEN LA REGION
DELAU4F7/2, Q) EGFEN LA REGION D¥1S D) BONANOCOMPOSI(NPs DEAU-EGFEN LA REGION DE1S......... 44
FHGURA22.FACTOR DE CRECIMIERPIDERMICO. ......cuuuururuunnnnnnaaaaeeeaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeesessnnnsassnsssesseseeeeeeaaeeeeeeeees 4D



ACRONIMOS

ADN
Arg
CTAB
Cys
Da
EB
eF
EGF
EGFR
EK
FTIR

GDP
GTP
HEPES
HOMO
Hv

IR

Leu
LUMO
MET
NPs
NPs de Au
PBS
PEG
RPS
RRS
Tyr
UV-VIS
XPS
ZSV

Acido desoxirribonucleico

Arginina

Bromuro de hexadeciltrimetilamonio

Cisteina

Dalton

Energia de enlace

Nivel de Fermi

Factor de Crecimiento Epidérmico

Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico
Energia Cinética

Espectrometria Infrarroja con Transformada de
Fourier

Guanosin difosfato

Guanosin trifosfato

Acido 4- (2-hidroxietil) -1-piperazinetanosulfonico
Orbital molecular ocupado de mas energia
Energia del foton excitante

Infrarrojo

Leucina

Orbital molecular no ocupado de mas baja energia
Microscopia Electronica de Transmision
Nanoparticulas

Nanoparticulas de oro

Tampodn fosfato salino

Polietilenglicol

Resonancia plasménica superficial
Resonancia de dispersion Raman

Tirosina

Espectroscopia Ultravioleta -Visible
Espectroscopia Fotoelectronica de Rayos X
Zona Subventricular



Universidad Auténoma del Estado de Méxi¢daEM
Acoplamiento de nanoparticulas de oro con el factor de crecimiento epidérmico (NPsEBE-Ay determinacid de sus interacciones.

ABSTRACT

Nowadays, the biomedical uses of the coupling gold nanoparticles (Au NPs) with
Epidermal Growth Factor (EGF) have attracted huge attention because of its potential
for theranostic activity, which could be useful for diagnosis of diseases and for the
treatment of neurodegenerative diseases. Due of this, there are great interest to know
the nature of the intermolecular interactions between the Au NPs with EGF. In a first
step, the Au NPs were synthesized by chemical reduction of tetrachloroauric acid
using sodium citrate as reducing and capping agent. The Au NPs were characterized
by UV-VIS spectroscopy TEM, XPS and zeta-potential. In a second step, the Au NPs
with EGF was coupled. Subsequently, the coupling Au NPs with EGF were
characterized by UV-VIS, FTIR, XPS, TEM and zeta-potential. The Au NPs with an
average diameter size of 8.09 nm were obtained. After coupling the Au NPs with EGF,
the average diameter size increased to 9.14 nm. XPS show an electrostatic interaction
between Au NPs and EGF. The zeta potential corroborates these results that for the
first time allow us to identify interactions between AuNPs with EGF. These results
indicate the great potential use of the bionanocomposite, due to the Au NPs may act

as carriers of EGF for neurodegenerative disease treatment.
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RESUMEN

En la actualidad, los usos biomédicos del acoplamiento de nanoparticulas de
oro (NPs de Au) con el Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) han tenido un gran
auge dentro de la comunidad cientifica debido a su actividad regeneradora a nivel
celular y su potente actividad teranostica, logrando revertir el avance de
enfermedades como el cancer. Por lo tanto, es de interés conocer la naturaleza de
las interacciones de las nanoparticulas de oro y la estructura proteica del Factor de
Crecimiento Epidérmico. Para lograr lo anterior, se sintetizaron nanoparticulas de oro,
con un tamafio promedio de 8.09 nm de diametro, mediante la reduccién quimica de
un precursor de iones de oro utilizando citrato de sodio, y se caracterizaron por
espectroscopia UV-VIS y microscopia electronica de transmision (MET);
posteriormente se realizO un acoplamiento fisico del Factor de Crecimiento
Epidérmico con las NPs de Au y se caracterizaron mediante técnicas
espectroscopicas de UV-VIS, FTIR, XPS, ademas de TEM y Potencial Z; por ultimo,
se lograron elucidar interacciones electrostaticas entre las NPs de Au y el grupo

funcional amino de la estructura proteica correspondiente al EGF.

Vi
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INTRODUCCION

Los estudios recientes sobre la sintesis de nanoparticulas de oro (NPs de Au)
han brindado precisién sobre las propiedades fisico-quimicas y Opticas que poseen,
ademas de demostrar que dichas nanoparticulas son inertes, biocompatibles y no

toxicas.

La superficie de las NPs de Au puede ser facilmente modificada para una aplicacion
determinada y ligarse para dar orientacion hacia cierta regién de interés in vivo, es
por ello que ciertos farmacos o recubrimientos biocompatibles se pueden acoplar a
la superficie. En la actualidad, las NPs de Au han tenido una gran importancia como
vehiculo para transportar farmacos, sin embargo es importante implementar técnicas
de caracterizacibn que permitan conocer como funcionan y cuéles son sus

interacciones a nivel molecular.

En el presente trabajo se estudiaron dichas interacciones acoplando las NPs de Au
con el Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) el cual es una citosina con capacidad
mitogénica, por lo tanto es un agente potencial para la regeneracion celular. La
caracterizacion se realizd con la técnica espectroscopica de UV-Vis, donde se
identificé y analizé la resonancia de plasmon superficial caracteristica de las NPs de
Au; ademas, se llevo a cabo la caracterizacién morfoldgica por la técnica MET donde
se visualizaron claramente los tamafios de NPs deseados. El reconocimiento de los
grupos funcionales que integran el EGF fueron determinados por medio de FTIR; el
reconocimiento de dénde y cédmo se lleva a cabo el anclaje de las NPs de Au con el
EGF se determind por medio de XPS. Por ultimo, se corroboraron los resultados
obtenido de XPS con un analisis de Potencial Z, donde se identificaron las cargas de

las NPs de Au y el acoplamiento (NPs de Au-EGF).

Hoy en dia se intenta implementar sistemas terandsticos, dando paso a una nueva
ciencia conocida como iib o n a n o mgld 2],dai caahabrira muchas puertas a la

investigacion, que si bien es cierto es el futuro del desarrollo tecnoldgico; por ello es

1
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relevante dar a conocer, que este trabajo es la antesala de una investigacion con
mucho potencial, debido a que el EGF promueve la proliferaciéon y migracion de
precursores oligodendrogliales de la zona subventricular y favorece la remielinizacién
en el cuerpo calloso; debido a esto sera posible disefiar tratamientos para pacientes
con esclerosis multiple, conocer mas sobre esta enfermedad y sobre todo intentar

revertirla.
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CAPITULO |I. ANTECEDENTES

1.1 Nanomateriales

La ciencia de materiales es tan antigua como el hombre mismo, sin embargo dia a
dia presenta avances novedosos, tal es el caso de la Nanociencia, la cual ha cobrado
suma importancia debido a las mdultiples aplicaciones que presenta la materia en la
escala de los nandmetros. De aqui se ha derivado a su vez la nanotecnologia
encargada, principalmente, del disefio, la manipulacioén, caracterizacion, produccion

y aplicacién de nanoestructuras, nanodispositivos, nanosistemas, entre otros[3].

Los materiales nanométricos presentan caracteristicas muy diferentes a los
materiales macroscopicos, es decir, las propiedades de las nanoestructuras se
comportan de manera distinta a los mismos materiales a mayor escala presentando
asi diferencias fisicoquimicas y eléctricas. Con base en lo descrito, estos materiales
prometen multiples aplicaciones en diversas areas, como la medicina, biologia,
estudio de propiedades épticas y magnéticas, entre otras. En la actualidad estos
materiales nanométricos se han empleado comol[4]; almacenamiento de datos[5],
catalisis[6], y en el area biomédica, tal es el caso de liberacion de farmacos y terapia
génica[7], obtencién de imagenes moleculares diagndsticas[8] y como sensores

bioldgicos[9], entre otros.

Es por esto que surge la necesidad de manejar y controlar las caracteristicas de las
nanoparticulas, tales como forma, tamafio y composicion quimica[l0]. Esto se
reflejara directamente en sus propiedades Opticas, eléctricas y magnéticas,
principalmente. Las propiedades de los nanomateriales metalicos son consideradas
como Unicas debido a las caracteristicas que presenta la banda de conduccion[11].
Las propiedades de un material vienen determinadas por la posicién del nivel de
Fermi (eF) y su estructura de bandas electrénicas. El nivel de Fermi corresponde al

nivel energético mas alto ocupado como se muestra en la figura 1.0.
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SEMICONDUCTOR AISLANTE
METAL

3
5 — e e R— gr ——— e E’
Z ey s =
Bandas electronicas Bandas electronicas Bandas electronicas
solapadas. No hay brecha separadas por una separadas por una brecha
energética. Los electrones brecha energética lo energética demasiado
por debajo del nivel de bastante pequeda para grande para que los
Fermi pueden saltar a los que los electrones la electrones pasen a la
niveles mas cercanos superen y pasen de banda de conduccion.
desocupados para la banda de valencia No puede establecerse
establecer una corriente a la de conduccion. una corriente eléctrica.
eléctrica. Dos tipos de portadores
Un tipo de portador de de carga: electrones
carga: electrones. y huecos.

Figura 1. Los niveles energéticos desocupados mas bajos conforman la banda de conduccion (lila);
los niveles ocupados de mayor energia, la banda de valencia (fucsia). En los metales, la banda de
conduccion y la de valencia se solapan. En los no metales, en cambio, aparece una brecha
energética que dificulta el paso de los electrones de una banda a otra [12].

Por su composicion, los nanomateriales se pueden clasificar en nanomateriales
metalicos, semiconductores, 6xidos metalicos y nanocompositos[13]. Por su forma,
la clasificaciobn es mas compleja, ya que se basa en caracteristicas tales como
esfericidad, llanura y la relacion longitud-radio de la nanoparticula[14]. Los
nanomateriales metalicos son de suma importancia debido a la variedad de
propiedades Opticas, magnéticas y eléctricas que presentan, las cuales se basan en
la estructura de su banda electronica y las diferencias de la misma comparada con la
banda de un semiconductor, o bien, de un aislante. Asimismo, los hanocompositos
se refieren a materiales que se constituyen de mas de un tipo de material
convencional, dicha combinacién puede darse entre materiales organicos,
inorganicos y biologicos, o bien, una mezcla de materiales con propiedades fisicas

y/o quimicas diferentes[15].
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Si se compara un metal macroscopico con una nanoparticula metalica, se observan
diferencias notables en su reactividad quimica, asi como en su estabilidad cinética y
termodinamica, cambios en la relajacion fotdnica y electronica, todo esto debido a la

elevada relacién superficie-volumen|3].

Por otro lado, la obtencidbn de nanoparticulas se puede llevar a través de dos
procesos basicos, el primero de ellos denominado top-down, en el cual se parte de
un material macroscopico, hasta llegar a la nanoparticula. Este tipo de proceso
involucra, por lo general un mecanismo fisico o mecanico de molienda y
posteriormente una estabilizacién de la particula obtenida a través del uso de un
agente protector coloidal. Sin embargo también se han empleado técnicas litogréficas

para el mismo fin[16].

El otro proceso general, se conoce como bottom-up en el que se empieza por atomos
hasta llegar a la nanoparticula. Dentro de estos procesos, uno de los mas importantes
es el método quimico de reduccién quimica de una sal metélica. En este caso también
se emplean agentes estabilizantes como polimeros y surfactantes, los cuales
controlan el crecimiento de la nanoparticula, y previene la aglomeracién de
nanoclusters[17]. Ademas de esta clasificacién general, los métodos de sintesis se

pueden dividir en fisicos, quimicos y biol6gicos[18].

1.1.1 Nanoparticulas de metales nobles

Las nanoparticulas metalicas presentan propiedades O6pticas derivadas
directamente de la estructura de su banda electrénica; el borde de esta banda esta
mas afectada por confinamiento cuantico que la de un semiconductor. El nivel de
Fermi de un nanomaterial metalico se ubica en el centro de la banda, lo cual difiere
por completo con la de un aislante o un semiconductor, ademas cuando los
electrones en el material estan restringidos en su movimiento en una regién muy

pequefia se observa el confinamiento cuantico[15].
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Los metales nobles presentan una intensa absorbancia Optica, cuando la frecuencia
del foton incidente se encuentra en resonancia con la excitacion colectiva de los
electrones de la banda de conduccion. Con base en lo anterior, las nanoparticulas de
metales nobles, principalmente, presentan una respuesta Optica denominada
Resonancia de Plasmon Superficial (RPS), debido a una radiacion ejercida sobre el
material a través de un campo eléctrico externo[19]. La frecuencia resonante se
encuentra fuertemente ligada al tamafio de la nanoparticula, a su forma y a sus
propiedades dieléctricas del medio circundante[15]. Debido a la presencia del
plasmon de superficie, las nanoparticulas metalicas incrementan drasticamente la
seccion trasversal de absorcion de energia electromagnética, generando
eficientemente energia térmica y un incremento de temperatura sobre la superficie y
alrededor de la particula este efecto puede ser empleado como un mecanismo de
dafo sobre el tejido vivo causando una destruccion celular irreversible o también

como un mecanismo de liberacién de farmacos por respuesta térmica.
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Figura 2. Espectro de UV-Vis de Nanoparticulas de Au [20].

El tamafio nanométrico de estos sistemas hace que sean mas faciles de incorporar
en sistemas biolégicos. Las nanoparticulas metélicas se pueden conjugar con
moléculas pequefas, funcionalizar con biomoléculas e incluso con ligantes de

reconocimiento selectivo con la finalidad de lograr una especificidad molecular[21].
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Las particulas a escala nanométrica, e incluso micrométrica, han sido empleadas en
multiples aplicaciones médicas. Las propiedades mas importantes a considerar para
emplear las nanoparticulas en esta area son: baja toxicidad, biocompatibilidad, son
faciles de inyectar y se acumulan en el 6rgano o tejido de destino si estas son

magnéticas[22].

Debido a la excepcional sensibilidad del RPS a cambios en el medio que rodea a la
particula, estas son candidatos ideales para el biosensado e imagenologia 6ptica; por
ejemplo, el uso de nanoparticulas bimetalicas de Au recubiertas con SiO2 de 150 nm
de didmetro ha servido para detectar analitos en baja concentracion presentes en la
sangre[23].

1.1.2 Nanoparticulas de oro (NPs de Au)

Las NPs de Au poseen multiples propiedades fisicas, quimicas y bioldgicas,
las cuales van relacionadas a su tamafio, lo cual es primordial para ser empleadas.
Dichas nanoparticulas pueden ser facilmente funcionalizadas con un amplio abanico
de ligandos (anticuerpos, polimeros, sondas de diagndéstico, farmacos, material
genético, etc.)[24].

Las NPs de Au pueden ser producidas en distintos métodos de sintesis, los cuales
no presentan gran dificultad, ademas de ocupar cantidades trazas del precursor, lo
cual ademas de hacer facil la sintesis la hace econdémica y muy viable. La
polidispersidad y las formas son altamente controladas debido a la adicion de
reductores como es el citrato de sodio; esto hace mas importante el estudio de ellas,
pues seran facilmente identificables si se desea aplicar a organismos in vivo[24]. En
la figura 3 se muestran, las aplicaciones de dichas NPs de acuerdo a su tamafo y

forma.
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Figura 3. Aplicaciones de las nanoparticulas de Au [25].

Estudios recientes han comprobado la interaccion entre Au y algunos grupos
funcionales como en el caso de tioles y carboxilos, adecuados para la conjugacion
con Au[26]. De igual forma, se ha indagado sobre las interacciones de proteinas con
la superficie de NPs de Au, como es el caso de cupredoxin-redox. A esta proteina se
le introdujo un puente disulfuro para promover su anclaje a la superficie de Au, sin
perturbar su sitio activo. Se utilizaron técnicas como la espectroscopia UV-Vis, la
dispersion Raman y la microscopia para conocer el efecto que tienen las NPs de Au
con la proteina. Los resultados dieron a conocer que dichas moléculas quedan auto
ensambladas con enlaces fuertes de coordinacion e inmovilizadas sobre sustrato de
oro[27].

En la actualidad se han estudiado las interacciones electrostaticas entre NPs de Au
y nanotubos dopados con nitrdgeno, procedentes de un tratamiento térmico con
NH3[28, 29], donde un polielectrolito catiénico se adsorbe en la superficie de los

nanotubos por interaccion electrostatica[30].

1.1.3 Nanoparticulas metalicas y su uso como agentes terandsticos

Las nanoparticulas hibridas (organica/inorganica) han surgido como una
solucion simple para la generacién de sistemas terandsticos, es asi que el disefio de

éstas ha sido una fuente importante de dichos sistemas debido a sus propiedades
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fisicas, quimicas y magnéticas; por otra parte, las nanoparticulas de oro han sido
extensamente estudiadas como estrategia de diagndstico y terapia en el tratamiento
de cancer, siendo estos dos sistemas de nanoparticulas las més relevantes entre los

terandsticos[31].

Sabemos que la frecuencia del plasmon de resonancia superficial de las
nanoparticulas de oro esté intimamente relacionada con propiedades de este sistema
tales como tamafio, forma, disolvente, ligante, propiedades dieléctricas,
funcionalizacion de la superficie e indice de refraccién del medio que las rodea; por
lo cual sus propiedades colorimétricas Unicas han incrementado su aplicacién en la
deteccion de sistemas biologicos, explotando sus propiedades épticas en secuencia
de ADN, deteccion de desérdenes genéticos, ensayos de hibridacion, citometria,

entre otros[32].

Las nanoparticulas tienen caracteristicas diferentes, es decir, el material del que
estan hechos, tamafio, forma, carga eléctrica, magnética y propiedades opticas. Por
otra parte, las nanoparticulas pueden ser modificadas por la conjugacién de los
grupos funcionales reactivos y cargas. Estas caracteristicas determinan la naturaleza
de las interacciones entre las nanoparticulas y las células, tales como la capacidad
de las nanoparticulas de unirse o penetrar en las células, o para afectar las
reacciones bioquimicas. La naturaleza de las interacciones determina la respuesta
celular a las nanoparticulas, como se manifiesta por la modificacion de la morfologia

celular, la actividad o la diferenciacion.

1.2 Factor de crecimiento epidérmico (EGF)

El factor de crecimiento epidérmico (EGF, siglas en inglés de Epidermal
Growth Factor), proviene de una familia de factores de naturaleza proteica ubicada
en el cromosoma 4, con un peso molecular de 6.045 Da, es una biomolécula
pequefia, estable y resistente de 53 aminoacidos; es conocido como factor de
crecimiento o de transferencia, el cual interviene en diversas etapas del crecimiento
celular. En la actualidad ha sido aislado, purificado, cristalizado, y presenta

9
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propiedades acidas. EI EGF posee 3 puentes disulfuros en Cys-6 - Cys -20, Cys-14 -
Cys-31, Cys-23 - Cys-42, enlaces peptidicos y la cadena de residuos contiene 13
(Tyr) tirosina, 14 (Arg) arginina, 47 (Leu) leucina, 42 (Cys) cisteina; ademas de un
extr emo librealnomeazo de la cadena, en otro extremo carboxiterminal
arginina de[33]) &n pfegenciaae ribosomas presenta una importante
actividad de hidrolisis del GTP (guanosin trifosfato), el cual se escinde en GDP
(guanosin difosfato) y fosfato inorganico. Se han obtenido dos tipos de mutantes de
E. coli que producen este factor modificado: en uno, el factor es termoestable y se
inactiva a 40°C; en el otro, ya no es sensible al acido fusidico (inhibidor)[33]. Es
importante resaltar que se utilizara el EGF obtenido de E. coli para el desarrollo del

presente trabajo.

El EGF es un mensajero que emite sefial para que se lleve a cabo el crecimiento
celular, y es liberado por las células en las zonas de crecimiento activo, estimulando
su capacidad de division. El mensaje es recibido por un receptor en la superficie
celular, que se une a EGF y transmite el mensaje a las proteinas de sefalizacion

dentro de la célula[33].

Recientemente se ha descrito que el factor de crecimiento epidérmico estimula a las
células madre astrocitarias, a sus precursores secundarios para proliferar y migrar de
forma considerable. Estudios in vitro muestran que el EGF incrementa la proliferacion
de los progenitores neurales derivados de la zona subventricular (ZSV: Zona
Subventricular, el principal nicho neurogénico del cerebro adulto)[34, 35]. Estudios in
vivo indican que las infusiones intracerebrales de EGF dan lugar a un incremento en
la proliferacion celular tanto en las regiones periventriculares como en la ZSV[36-38].
Particularmente, se ha demostrado que la estimulacién in vitro con EGF provoca que
células aisladas de la ZSV proliferen y den origen a un numero importante de
progenitores oligodendrogliales[39]. Un estudio reciente demostré que la infusion
intracerebro-ventricular ininterrumpida durante una semana del EGF genera un gran
numero de oligodendrocitos en el cuerpo calloso, los cuales derivan de forma muy
importante de las células madre subventriculares[40]. Notablemente, estos
oligodendrocitos estimulados por el EGF son eficientes en el proceso de reparacion
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de las lesiones desmielinizantes y pudieran ser una terapia loable para el manejo de

estas patologias[41].

No obstante, un inconveniente que se ha observado con la aplicacion del EGF es su
gran capacidad de difusion dentro del cerebro; de hecho la infusion intracerebro
ventricular produce crecimientos celulares aberrantes, denominados polipos, que
protruyen hacia la cavidad ventricular[42]; otro efecto indeseable que se ha
observado es la aparicion de una gran cantidad de células infiltrantes que se
dispersan de forma muy importante por todo el parénquima cerebral[43]. Esto
eventos limitan la aplicacion del EGF en alguna terapia de restitucién celular en
modelos desmielinizantes. Al respecto, el modelo mas estudiado y eficiente para
replicar enfermedades desmielinizantes es el modelo de administracion de cuprizona
utilizado desde los afios 60s, que consiste en: al alimentar roedores con este quelante
de cobre se produce una deficiencia del mismo y en consecuencia se origina la
desmielinizacion del sistema nervioso (Doan, et al. 2013), inhibiendo las enzimas
mitocondriales dependientes de cobre citocromo-oxidasa y monoamino-oxidasa. En
resumen, esta perturbacién en el metabolismo energético lleva a apoptosis de
oligodendrocitos maduros, sin dafiar otro tipo de células en el sistema nervioso
central.[43]

Las nanoparticulas, por sus propiedades fisicoquimicas especificas, podrian
representar un vehiculo muy eficiente para favorecer la liberacién de EGF dentro del
parénquima cerebral; lo cual limitaria la libre difusiéon del EGF dentro del tejido
nervioso y pudiera evitar los crecimientos celulares aberrantes que ahora se

observan en regiones cerebrales distantes al sitio de infusion del EGF.

1.2.1 Acoplamiento de NPs de Au-EGF

Las nanoparticulas hibridas de oro acopladas con EGF (NPs de Au-EGF) han
surgido como una solucién a diferentes enfermedades[25], de forma que el disefio de
estos biocompositos es importante, asi como la consideracion de las propiedades de
sus componentes. En la figura 4, se muestra una representacion esquematica de la
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molécula del EGF, en la cual se observan los grupos funcionales expuestos; dichos
grupos funcionales son acidos carboxilicos, grupos aminos y sobre todo los tres

puentes disulfuros presentes[31].

Figura 4. Secuencia de aminoacidos del EGF, sefalando los tres puentes disulfuro. [44]

En la actualidad, el acoplamiento (NPs de Au-EGF) ha tenido potencial como agente
terandstico y sobre todo como biosensores en células in vivo. Usando una técnica
simple y de bajo costo: donde se registran la resonancia de plasmon superficial
(RPS), la repuesta de la solucién de NPs de Au y del acoplamiento (NPs de Au-
EGF); después de la incubacion en cultivos con cepas benignas de células epiteliales
(HaCaT) y dos lineas de células epiteliales cancerosas malignas (HOC 313 clones 8
y HSC 3); se observo por imagenes de dispersion de luz que las NPs de Au se
encuentran dispersas en las formas y agregados en el citoplasma celular y
proporcionan informacion anatémica, su captacion es especifica para las células
malignas. Las nanoparticulas y el anticuerpo conjugado (anti-EGFR) especificamente

se unen homogéneamente a la superficie de las células cancerosas con 600% mayor
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afinidad que a las células no cancerosas: esta especificacion homogénea de unién
genera una banda de absorcion RPS relativamente nitida con respecto a las células
no cancerosas. Los resultados sugieren que los espectros de absorcion RPS que
generan las nanoparticulas de oro bioconjugadas con el anti-EGF pueden ser Utiles
como biosensores moleculares para el diagnostico y la investigacion de las células

cancerosas de estar epiteliales orales in vivo e in vitro[45].

Estudios recientes del acoplamiento, que estan relacionado con la energia absorbida
por NPS de Au y su facil bioconjugacion, sugieren su uso como agentes fototérmicos
selectivos en células cancerosas con cierta orientacion molecular, dan a conocer la
incubacion con dos lineas de células escamosas de carcinoma (HSC 313 y HOC 3
Clon 8) y una linea celular epitelial benigna (HaCaT), se incuban con el receptor del
factor de crecimiento anti-epitelial (EGFR) conjugado con NPS de Au, donde son
expuestas a un laser continio de iones de argon. En este experimento se logra
observar que las células malignas requieren menos de la mitad de la energia laser
para ser eliminadas que las células benignas después de la incubacion con el
acoplamiento (NPs de Au-EGF)[46].

Hoy en dia las NPs de Au son funcionalizadas con multiples biomoléculas, donde las
interacciones varian de acuerdo a los grupos funcionales presentes. Un ejemplo de
estas funcionalizaciones es el caso de NPs de Au interaccionando con L-cisteina
soportadas en HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite), donde se estudian las
posibles interacciones que pueden tener. La cisteina es un aminoacido que posee un
grupo tiol en la cadena lateral, el cual es capaz de formar enlaces covalentes con las
superficies de metal, como el Au. Estos biocompositos han sido empleados en
catdlisis, en procesos de oxidacién selectiva, teniendo un gran potencial, es por ello
gue han tratado de elucidar sus interacciones, lo cual lo hacen con una técnica
potente para descifrar el ambiente quimico, pero sobre todo las interacciones de
dichos compuestos la cual es XPS. En este estudio comparan la region visible del
oro, azufre y nitrégeno, donde se observan ligeros desplazamientos correspondientes

a los enlaces de coordinacion que surgen entre las NPs de Au y la cisteina[47].
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Ademas de funcionalizaciones de NPs de Au con aminoacidos, se han estudiado
como medios de caracterizacion asistida para aplicaciones biomédicas, observando
el efecto de NPs de Au sobre superficies modificadas de aminas funcionalizadas en
placas de multiples pocillos (PS) y superficies de vidrio desplazadas (GS); en dicho
estudio se pretenden encontrar las interacciones que surgen durante los tratamientos
antes y después de hacer uso de las NPs de Au, con XPS, observando cambios en
la regidn visible del oro, asi como en la del nitrdgeno. Los resultados obtenidos son
los siguientes: aminas funcionalizadas con PS sin NPs de Au se refleja un pico en la
region del Nitrégeno en 400.3 eV; mientras tanto cuando estan en asistidas con NPs
de Au, la energia aumenta 0.2 eV; esto indica que la adsorcion fisica de NPs Au sobre
la superficie de la placa PS aminado, se debe a interacciones electrostéaticas y
enlaces de hidrégeno, ademas de que en la regidn del oro, se ven dos picos uno de
83.8 eV en 4f 7/2, y el otro de 87.4 eV en 4f 5/2, lo cual evidentemente corresponde
a la presencia de las NPs de Au en el sistema. Posteriormente comparan estos
resultados con la amina funcionalizadas con GS, donde en la region del nitrégeno se
registra un pico de 400.5 eV, y en presencia de las NPs de Au disminuye a 400.0 eV,
en la region del Au se registran picos de 84.3 eV en 4f 7/2 y el otro de 88.0 eV en 4f
5/2, al mismo tiempo comprueban la presencia de NPs después de tratamientos
especificos, lo cual garantiza este método como eficaz para la caracterizacion en la
industria[48].

Al igual que las investigaciones anteriores, surgen novedosos sistemas con
propésitos muy prometedores, como: la unién de NPs de Au de tamafios promedio
de 5-10 nm con microttbul os ( f i | ame nt dubulind)epargla future
fabricacion de blogues de circuitos integrados, ellos resaltan el interés por encontrar
interacciones entre sistemas como las proteinas y sistemas metélicos como las NPs
de Au. Dentro de los analisis, se establece que los aminoacidos como la histidina,
arginina y lisina, poseen posibles sitios de unién con metales*?, y la busqueda
mediante SERS de una variedad de grupos funcionales que pudieran interactuar con
las NPs de Au incluyendo imidazol, azufre, anillos aromaticos, amina, y carboxilato;
encontrando sefiales intensas de anillos de imidazol, proponiendo asi la interaccion
potencial con el aminoacido histidina. Por ello se realizaron un analisis de XPS para
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identificar la naturaleza de la interaccion, en la region visible del Au y del N, antes y
después de la funcionalizacién de las NPs con los microtibulos, demostrando la
presencia del oro metélico; sin embargo, posteriormente se observan picos de menor
intensidad al funcionalizarse con los microtubulos, lo cual asocian con la posible
oxidacion de las NPs al funcionalizarse. En los espectros de la regién visible del
nitrégeno, presentan la deconvolucion correspondiente a la proteina, donde observan
dos picos uno en 400.2 eV y otro en 401.6 eV, las cuales se determinaron como
amina y amina protonadada; una vez que funcionalizaron los microtubulos con las
NPs el pico a la energia de enlace superior desaparece, dejando un solo pico a 400.2
eV. La pérdida del pico de energia mas alto de union la asocian a una indicacion de
gue el Au es adsorbido por la carga positiva de la amina, donando electrones a

nitrégeno.

En otros estudios sobre interaccién de NPs de Au, pero con aminoacidos, se denotan
interacciones con aminoacidos basicos como la lisina y acidos como el acido
aspartico; en donde se dan a conocer mediante UV-Vis, desplazamientos hacia el
rojo cuando las NPs se encuentran funcionalizadas, asumen que es debido a la
cobertura que se logra a través de funcionalizarse con los aminoacidos; también
comentan que podria deberse a agregaciones de las NPs como consecuencia de la
modificacion de la superficie, mediante XPS se determind la presencia del oro; y
discuten acerca de la deconvolucion del nitrégeno haciendo mencion a interacciones
débiles electrostaticas, tomando en cuenta que la superficie de las NPs esta cargada
negativamente y la lisina positivamente a pH neutro; mientras tanto determinan

fuertes uniones con acido aspartico[50].
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CAPITULO 2. TECNICAS DE CARACTERIZACION.

2.1 Espectroscopia

Se denomina espectroscopia a la medicién de la cantidad de energia radiante
gue absorbe un sistema quimico en funcién de la longitud de onda de la radiacion,
basada en la interaccion materia i radiacion electromagnética, y a las mediciones a
una determinada longitud de onda. La teoria ondulatoria de la luz propone la idea de
gue un haz de luz es un flujo de cuantos de energia llamados fotones; la luz de una
cierta longitud de onda esta asociada con los fotones, cada uno de los cuales posee
una cantidad definida de energ?2a. L a
ondulatorio por el cual es transmitida la energia radiante varia en un intervalo
extremadamente amplio; la magnitud de esta longitud sirve como medio cémodo
para clasificar las diversas formas de radiacion electromagnética. En la figura 5 se

muestra una representacion esquematica del espectro electromagnético[51].
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Figura 5. Espectro electromagnético [52].
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2.1.1 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-VIS)

La espectroscopia UV-VIS es una técnica de absorcion que involucra la
absorcién de luz ultravioleta y visible por parte de una molécula promoviendo el
paso de un electrén desde un orbital molecular fundamental a un orbital excitado;
es decir, que origina que un electréon sea excitado del orbital de baja energia HOMO
al de energia mas alta LUMO. Entonces se producen transiciones de electrones
desde niveles energéticos bajos a niveles mas altos; transiciones entre un orbital
enlazante o un par de electrones libres y otro orbital incompleto antienlazante. La
separacién energética entre estos orbitales moleculares corresponde a las
longitudes de onda del visible. Dichas longitudes de onda se encuentran
aproxi madament e entre 190 y 780 dm
En el espectro UV-VIS normalmente sélo se aprecian 2 6 3 grandes bandas.
Las bandas son anchas porque los electrones pueden tener muchos niveles
energéticos dependiendo del entorno (vibraciones y/o rotaciones), de manera que
lo que se suele representar como un nivel energético en realidad son muchos

subniveles y son posibles todas las transiciones.

El espectrofotbmetro recoge todas estas pequefas variaciones de absorcion y da
una banda ancha. No se da el valor del intervalo sino de la transmitancia
méaxima. La transmitancia y la absorbancia se miden en un instrumento llamado
espectrofotometro, la solucion del analito se debe contener en algun recipiente

transparente, tubo o celda[51].

En un espectrofotometro, la luz de una fuente continua pasa a través de un
monocromador (un prisma, rejilla de difraccion o filtro), el cual aisla las radiaciones
de las longitudes de onda deseadas a partir de las radiaciones heterocromaticas
que inciden o se reflejan desde el objeto, seleccionando asi una banda estrecha de

longitudes de onda de luz incidente. Esta luz monocromatica atraviesa una muestra
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de espesor conocido, contenida en una celda o cubeta fabricada con material que
permite el paso de la radiacion en la region espectral que interesa, para luego medir
la potencia radiante de la luz que sale por medio de un detector. La figura 6 muestra

esguematicamente este proceso.

Rendija Luz manocramatica
.
t
1 K
1
) I " “ -‘."
N
M-=—= 3
||| == "-..' —
v . “ "ol
Fl 1 L
’ 1 *
!
Celda de Medicion de la luz
Fuente de luz Prisma Muestra Ley de Larnbert-Beer

Figura 6. Diagrama esquematico del aparato usado para métodos analiticos basados en la
absorcién de energia radiante[51].

La fuente de luz en un espectrofotbmetro por lo general es una lampara de
tungsteno de bajo voltaje, la cual emite en forma continua una regién del
espectro, la intensidad de esa radiacion varia de forma gradual con la longitud de
onda. EI monocromador tiene como componentes principales una ranura de
entrada, un elemento que dispersa la luz en sus longitudes de onda componentes
(en general una red de difraccién), y una ranura de salida que permite seleccionar
la longitud de onda deseada, la cual permite que sé6lo una banda estrecha de éstas
pueda pasar a través de la muestra. El detector es un fototubo que se utiliza para
convertir la sefial luminosa en sefial eléctrica, y asi transmitir informaciones al
procesador de sefal, el cual permite efectuar lecturas de transmitancia y

absorbancia[51].
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2.1.2 Espectroscopiainfrarroja con la transformada de Fourier

La espectroscopia infrarroja es una técnica muy poderosa que proporciona
informacion cualitativa e incluso cuantitativa sobre las moléculas. Data
comercialmente desde 1940 con elementos dispersivos con prismas, estudios mas
interesantes en la espectroscopia de infrarrojo surgen cuando se incorpora la
transformada de Fourier y la sustitucion de los elementos dispersivos por
interferometros. La radiacion electromagnética infrarroja no tiene energia suficiente
para producir transiciones electrénicas en las moléculas; su energia es similar a las
pequefias diferencias energéticas entre los distintos estados vibraciones y
rotacionales existentes en la mayoria de las moléculas; por ello, es una herramienta
especialmente atractiva para el anadlisis estructural en quimica organica e
inorganica[53]. Existen varias zonas en la region infrarroja que permiten determinar
grupos funcionales en las moléculas con una gran precision. En la figura 7, se

recogen dichas regiones, junto con los grupos funcionales méas caracteristicos.
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Enlace Frecuencia de tension Forma e intensidad
Zona 1: 3700-3200 ¢cm !
Alcohol O-H 3650 -3200 cm ™ Fuerte y ancha
Alquino C==C——-MH 3340 - 3250 cm™' Fuerte y fina
Amina o amida N-H 3500 - 3300 cm ! Media, con frecuencia ancha
Zona 2: 3200-2700 cm ™
Aril o vinil sp* C-H 3100 - 3000 cm~! Variable
Alguil sp* C-H 2960 - 2850 cm ™! Variable
Aldehido C-H 2000, 2700 cm ™ Medio, dos picos
Acido carboxilico O-H 3000 - 2500 cm ! Fuerte, muy ancha
Zona 3: 2300 - 2000 cm !
Alquino C==C 2260 - 2000 cm ™" Fina y vaniable
Nitrilo C==N 2260 - 220 cm™! Fina y variable
Zona 4: 1850-1650 ¢cm !
Cetone C=0 1750 - 1705 cm ™" Fuerte
Ester C=0 1750 - 1735em™! Fuerte
Aldehido C=0 1740 - 1720 cm ™! Fuerte
Acido carboxilico C=0 1725- 1700 cm ™" Fuerte
Amida C=0 1690 - 1650 cm ™' Fuerte
Zona 5: 1680 - 1450 cm ™!
Alqueno C=C 1680 - 1620 cm—* Variable
Benceno C=C 1600 y 1500-1450 cm—'  Variable; 1600 cm~! dos picos

Zona 6; 1300-700 cm !

Figura 7.Frecuencias de vibracion de IR caracteristicas de distintos grupos funcionales[53]

La Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier, también llamada FTIR
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy), se desarrollé para solventar las
limitaciones de los instrumentos dispersivos, en particular el lento proceso de
barrido; la solucion consistid en el empleo de un dispositivos 6ptico muy simple,
llamado interferémetro. El interferbmetro produce un tipo de sefial Unico
(interferograma) que contiene todas las frecuencias infrarrojas codificadas; la sefal
se puede medir de forma rapida, en unos cuantos segundos. Un equipo FTIR consta
de dos partes; una parte (operacion mecanica), codifica y modula la informacién

espectral empleando un interferometro de Michelson; y la otra parte (operacion
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matematica), procede al procesado de la informacion codificada para producir el

espectro (descodificacion), como se muestra en la figura 8.

|
) T T, PR Caleulos TF —_— ; |

' ] LFE TR T ] LA R T TR TP [T1 TR P T ]

L Wavenurrhers jom 1)

Interferogramas Pl Espectros

Figura 8.Transformacién del interferograma en espectro.

Como todo el espectro IR se mide de forma continua, todos los analitos activos en

IR se pueden identificar y determinar su concentracion.

2.3 Espectroscopia de Fotoelectrones por Rayos X

El XPS es una técnica espectroscopica de fotoelectrones que figura como
una poderosa y versétil técnica cuantitativa no destructiva, que se usa para analizar
la superficie de los sélidos (20 a 30 A de profundidad). Las bases de esta técnica

yacen en la explicacion de Einstein del efecto fotoeléctrico[54].

En un experimento de XPS, la superficie a ser analizada se pone primero en un
ambiente deultraa | t o v a c%tarr) y(luego $elrfadia con un haz de rayos X
de aproximadamente 1lkeV de energia, causando con ello la fotoemision de
electrones pertenecientes a los niveles profundos (principalmente) y a los niveles
de valencia de los atomos de la superficie. Los niveles profundos se definen como

las capas cuanticas internas que no participan en el enlace quimico, mientras que
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los niveles de valencia estan constituidos por los electrones que participan en el
enlace quimico del atomo. Es necesario mencionar que en un experimento de XPS
las variables que se miden son el nimero de electrones emitidos y la energia
cinética de los mismos; con estos datos se registra un espectro de fotoelectrones
gue consiste en un grafico XY, en la ordenada aparece el numero de electrones
(intensidad) y en el eje X aparece la energia cinética (o de enlazamiento), tal
como se muestra en la figura 2.28[55]. Adicionalmente, en un espectro de XPS los
picos de fotoemisién se etiquetan con niumeros cuanticos de la siguiente forma:
nlj
Con fmoel nimero cuantico principal, floel nimero cuantico orbital y fjoel momento

angular total.

La espectroscopia de fotoelectrones por rayos X puede proporcionar, bajo ciertas
condiciones favorables, informacién sobre algunas de las propiedades fisicas,
qguimicas y electrénicas de la superficie bajo estudio. El interés técnico de esta
informacion es enorme en campos como la catalisis, corrosion, tratamientos de
superficies de vidrios. Una de las caracteristicas mas importante de la técnica XPS
es que en algunas ocasiones permite diferenciar distintos estados de oxidacion y/o
situaciones del entorno (coordinacién) de los atomos en las muestras sélidas
analizadas, asi como el estudio de perfiles de composicion, combinando la técnica
con el devastado ionico en el cual se emplean iones de argdbn Ar* acelerados. Un
entendimiento de efecto fotoeléctrico es esencial para poder apreciar el método
de andlisis superficial XPS. Cuando un fotén impacta con un atomo, dependiendo

de su energia, puede ocurrir uno de los tres eventos siguientes[56]:
1 EI foton puede ser desviado por un electron de un orbital atomico,

conduciendo a una pérdida parcial de energia, lo cual se conoce como Efecto

Compton.
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i Elfotdn puede interactuar con el atomo y conducir a la produccién de un par
electron-positron.

1 El foton puede interactuar con un electron de un orbital atbmico y transferir
toda su energia al electron, produciendo de esta manera la emision del

electrén por el &tomo.

El tercer proceso describe correctamente la fotoemisién de un electron. La fisica
bésica de este proceso para un atomo libre se puede explicar por la relacion de
Einstein.

hs = EK + EB |,

Dondeh deslaener g2 a del f ot esraeeergiacinéticadelelectrdnE K 0
emitido, y fEBOes la energia de enlace o ligadura del electron en el atomo, la cual
se define como la energia positiva necesaria para remover el electron del atomo y
ponerlo a una distancia r = B de éste. La figura 9 da a conocer el proceso de

fotoemisidon de un atomo aislado.

Electréon Electrdn
expulsado @ Auger o emisién
de rayos X

—To—o—o—&—o—zp
2s
& 1% 2s

Foton de
rayos X (hv)

(a) (b)

Figura 9. Proceso de fotoemision para un atomo aislado. (a) un atomo que posee en su estado
inicial n electrones, es impactado por un foton de rayos X que le transfiere su energia a un
electrén de un nivel profundo, conduciendo a la fotoemision de dicho electrén. (b) el atomo ahora
en un estado de n-1 electrones puede reorganizarse por la caida de un electron de un nivel de
energia mas alto al hueco formado en el nivel profundo. Puesto que el electron cae a un estado
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de energia menor, el “atomo puede disminuir el exceso de energia expulsando un segundo
electron (electron Auger) o emitiendo un foton de rayos X.

En los sdlidos, la presencia de la superficie hace que una energia adicional se deba
aplicar para remover un electron desde un nivel de energia de un atomo
perteneciente al sélido, hacia el exterior del material. Esta energia adicional se llama
funcién trabajo, U , y se define ¢ omequdrida pand lievamua
electron del nivel de Fermi al nivel de vacio[54, 57]. Se sabe que un atomo dentro
de un solido estd sometido a multiples interacciones, cosa que complica el proceso
de fotoemision de un sélido, ya que dicho proceso se traduce en un problema de
muchos cuerpos en donde el electron excitado puede experimentar procesos

inelasticos en el volumen (bulk) del material[58].

2.4 Microscopia Electronica de Transmision (MET)

Un microscopio electrénico de transmision utiliza un haz de electrones para
visualizar un objeto, ya que la potencia amplificadora de un microscopio éptico esta
limitada por la longitud de onda de la luz visible, esto se debe a que los electrones
tienen una longitud de onda mucho menor que la de luz. ElI microscopio electrénico
de transmision consiste fundamentalmente de un cafién de electrones (su fuente de
iluminacion), lentes condensadoras, lentes objetivas, lentes intermedias y lentes
proyectoras. El cafion electrénico es la Unica lente electrostatica que tiene el
microscopio electronico; las demas son lentes electromagnéticas. En la figura 10 se
presentan esquematicamente los componentes del microscopio electronico de
observar, existe una fuente analoga en los procesos de formacion de imagenes
transmision convencional. Como se puede observar, existe una fuente analoga en

los procesos de formacion de imagenes de los microscopios electronicos y opticos.
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de transmision

Figura 10. Comparacion del proceso de formacién de la imagen entre un microscopio éptico (a) y
un microscopico electrénico de transmision (b).

La amplificacion de la imagen es llevada a cabo de la siguiente manera: la imagen
producida por la lente objetiva sirve como objeto para la lente intermedia, la cual
producira una segunda imagen, que a su vez es amplificada por la lente proyectora

para producir la imagen final en la pantalla o en una placa fotogréfica.

Cuando un haz de electrones interacciona con la muestra se producen varios tipos
de sefiales, que nos permiten hacer la caracterizacion estructural y quimica de ésta.
Las sefiales son: electrones retrodispersados, secundarios, absorbidos, Auger,
transmitidos y rayos X caracteristicos. La figura 11 muestra esquematicamente la

interaccion del haz electronico- muestra y las sefiales que se originan.
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. Emisor

Haz de
E. Auger electrones
'\ / E. secundarios
. y Muestra
E. Absorbidos «— espesores
minimos
Electrones
E. difractados Transmitidos

Detector

Figura 11.Tipos de sefiales que se producen durante la interaccién del haz electrénico con la
muestra.

Los electrones retrodispersados y secundarios nos dan informaciéon sobre la
superficie de la muestra, permitiendo obtener una imagen topografica de ella. Los
electrones absorbidos, con el detector adecuado, nos dan informacion sobre la
resistividad de la muestra. Los electrones Auger y los rayos X caracteristicos
dependen de la composicion quimica de la muestra, permiten hacer un analisis
guimico de ella. Los electrones que atraviesan la muestra los podemos clasificar en
dos tipos: transmitidos, aquellos que pasan la muestra sin ser desviados de su
direccion incidente; y difractados, aquellos que son desviados de su direccion de
incidencia. Los haces transmitidos y difractados son los que usa la lente objetiva
para formar la imagen de la muestra en un microscopio electrénico de transmision,
como ellos pasan a través de la muestra, portan informacién sobre las
caracteristicas estructurales de ésta. Si en lugar de enfocar el plano-imagen de la
lente objetiva para observar la imagen de la muestra, enfocamos el plano focal de
esta, lo que se observa es un arreglo de puntos luminosos que no son mas que el
arreglo de los haces difractados y transmitidos, este arreglo recibe el nombre de

patrén de difraccion. El analisis del patron de difraccidon nos permitira hacer el
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estudio de la estructura atdmica de la muestra. De hecho los patrones de difraccion

son la huella digital de esta[59].

2.5 Potencial Z

Dentro de los fendbmenos que ocurren en la dinamica coloidal, uno de los que
mayor influencia tiene en el comportamiento de la suspensién es el potencial Z, éste
es la medida de la diferencia de potencial que se genera entre la carga
electromagnética que tienen las particulas en su superficie y la nube de electrones
que larodea, el valor y su signo depende las caracteristicas propias de las particulas

y la fuerza ionica presente en la fase acuosa.

El coloide negativo y su atmdsfera cargada positivamente producen un potencial
eléctrico relativo a la solucion; éste tiene un valor maximo en la superficie y
disminuye gradualmente con la distancia, aproximandose a cero fuera de la capa
difusa. La caida del potencial, y la distancia desde el coloide es un indicador de la
fuerza repulsiva entre los coloides en funciéon de la distancia a las cuales estas

fuerzas entran en juego.

Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de
Stern. Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante
porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras que la carga de la
superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial zeta puede ser una
manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica
cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsion entre los

coloides.
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HIPOTESIS

Mediante técnicas espectroscépicas se podran elucidar las interacciones entre las
NPs de Au y el EGF.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar mediante técnicas espectroscopicas las interacciones entre NPs de Au
| EGF.

OBJETIVOS PARTICULARES

-Sintetizar NPs de Au con tamafios menores de 50 nm y caracterizar con las
técnicas TEM, UV-Vis.

-Acoplar las NPs de Au con el EGF y caracterizar por UV-Vis.
-Caracterizar estructuralmente el EGF, y el acoplamiento con FTIR.

-Determinar la interaccion entre las nanoparticulas de Au y el EGF por medio de
XPS.
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CAPITULO lll. METODOLOGIA

3.1 Sintesis
3.1.1 Sintesis de las NPs de Au

Las NPs de Au fueron sintetizadas por el método de reduccion con citrato, el
cual consiste en usar como precursor de Au una suspension coloidal de HAuCls al
1% en 100 ml de H20 desionizada a punto de ebullicion, agregando rapidamente
en el matraz con agitacion 5.0 ml de solucion de citrato de sodio (0.05M en 50 ml
de H20 desionizada) donde los iones de citrato actian como un agente reductor. La
formacion de las particulas ocurre mediante la reduccién del Au3* a Aul* por la
oxidacion del citrato de trisodicé a acetona dicarboxilica, esta tltima se descompone
con la temperatura a que se lleva a cabo la reaccion. Los atomos de Au® se forman
por la disminucién desproporcional de Au'*, lo que conlleva a una reaccién de
oxidacion-reduccién del Aul*[60], Dicha mezcla se calienta continuamente durante
20 min, hasta obtener un color rojo intenso, lo cual indica la presencia de NPs de
Au[46].

3.1.2 Preparacion del acoplamiento de NPs de Au / EGF

Las NPs de Au recubiertas con EGF fueron preparadas de acuerdo al método
descrito por Sokolov, et al., 2006. Las NPs de Au obtenidas se diluyeron en una
solucion buffer 20 mM de HEPES (pH 7.4, Sigma-Aldrich) hasta obtener una
densidad Optica final de 0.8 a 530 nm. 50 pL de EGF (Sigma-Aldrich);
posteriormente, se disuelven en 500 pL de la misma solucion buffer HEPES, para

mantener las condiciones fisioldgicas de la proteina; después, 10 ml de la solucién
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de Au preparada previamente se mezclaron con la solucion diluida de EGF por 20
min.; luego, 0.5 mL de polietilenglicol al 1% (MW=4000, Boheringer) se agregaron
a la mezcla para prevenir su agregacion y la mezcla se centrifugé a 6000 rpm por
18 min.; por ultimo, el biocomposito de NPs de Au/EGF se redisperso en el buffer

PBS (pH 7.4) con el fin de mantener el pH del acoplamiento almacenandose a 4

3.2 Caracterizacion

3.2.1 Caracterizacion de las NPs de Au con y sin EGF mediante UV-Vis

Las propiedades Opticas de las NPs de Au con y sin acoplamiento de EGF
se obtuvieron empleando la espectroscopia UV-Vis, con un equipo Varian Cary 5000
de doble haz, diluyendo 1 ml de NPs de Au y del acoplamiento (NPs de Au / EGF)
en H20 desionizada hasta llenar la celda del equipo; posteriormente se analizo en

un intervalo de 200-800 nm, en modo de absorcidon, con una resolucion de 1 nm.

3.2.2 Caracterizacién morfolégica de NPs de Au con y sin EGF

Se caracterizaron las propiedades estructurales de las nanoestructuras
formadas, tales como morfologia, tamafio de particula y distribucion de las mismas,
para ello se empled un Microscopio Electronico de Transmisién (TEM) JEOL-2100
de 200 kV con filamento de LaB6. Se colocé una gota de las NPs de Au y del
biocomposito (NPs de Au / EGF) en una rejilla y se dej6 secar por 20 min,
posteriormente se introdujo al equipo, analizandola de acuerdo a lo reportado por
Sokolov, et al., 2006.
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3.2.3 Caracterizacion del EGF con y sin NPs de Au mediante FTIR

Con ayuda de la técnica FTIR y del equipo Bruker, modelo TENSOR 27, se
identificaron los grupos funcionales que estan presentes en esta proteina, también
se verifico la presencia de las NPs de Au en el biocomposito (NPs de Au / EGF)
colocando una gota sobre el dispositivo de analisis y operando bajo condiciones

estandar. La resolucion del equipo fue de 8 cm™.

3.2.4 Determinacion de la interaccion entre nanoparticulas de Au y EGF

Los espectros de XPS fueron adquiridos usando un JEOL JPS-9200,
equipado con una fuente de Mg (1253.6 eV) a 300 W, el area de andlisis fue de
3mm?, y el vacio fue del orden de 7,5 x 10 9 Torr para todas las muestras. Los
espectros se analizaron mediante el software specsurfTM incluido con el
instrumento, en todos los espectros la carga fue corregida por medio de la sefal de
carbono accidental (C1s) a 284,5 eV. El método Shirley se utiliz6 para la sustraccion

de fondo, mientras que se utilizé el método de Gauss-Lorentz para la curva.

3.2.4 Caracterizacion con Potencial Z

Se determiné la carga de las NPs de Au y del acoplamiento (NPs de Au-
EGF), con ayuda del equipo Zetasizer 2000 (Malvern Instruments Ltd,
Worcestershire, Reino Unido). El voltaje aplicado a los electrodos de accionamiento
de la celda de electroforesis capilar era 150 V. La muestra se preparoé inyectando 2

ml aproximadamente de solucion en la celda.
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CAPITULO IV-RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 Sintesis de NPs de Au

Se realizo la sintesis de NPs de Au, obteniendo una solucién coloidal color
rojo intenso (figura 12), este color se atribuye al tamafio de las nanoparticulas,
debido a que las NPs esféricas y cuasiesféricas de Au tienen un color rojo
caracteristico, en contraste con las NPs de Au en forma de rodillos que presentan
colores diferentes, corroborando lo reportado por El-Sayed, et al. (2006). Los
estudios mas recientes han demostrado que el color de la solucién coloidal se debe
a la oscilacion colectiva de los electrones en la banda de conduccion, a esto se le

conoce como la resonancia del plasmén de superficie[61].

Figura 12. Solucién coloidal de NPs de Au.

4.1.1 Espectroscopia UV-Vis de NPs de Au

En el espectro que se obtuvo de UV-Vis de las NPs de Au (figura 13) se
registro sélo una banda de absorcién maxima en 520 nm, de acuerdo a lo reportado
por El-Sayed, et al. (2008); la banda con el maximo de absorbancia en 530 nm,
corresponde a un tamafio de particula de NPs de Au de 40 nm. Sokolov et al. (2005);
reportan un pico maximo de absorcion en 540 nm, obteniendo NPs de Au con un
tamafio promedio de 50nm.; Liz-Marzan (2004) establece que el nUmero de bandas
representa la morfologia de las nanoparticulas; es decir, la presencia de una banda

en el espectro, refiere morfologia esférica y cuasiesférica, mientras tanto la
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presencia de dos bandas de absorbancia en el espectro reflejan una morfologia de
nanopilares[61]. Por lo que se asume que la morfologia de las NPs de Au

sintetizadas es esférica o cuasiesférica.

Los corrimientos del pico maximo de absorcion hacia el rojo aumenta el tamafio de
las nanoparticulas. Este fendmeno ocurre debido a la oscilacién colectiva de los
electrones en un campo electromagnético, ya que entre mayor sea el tamafio de la

nanoparticula, por consiguiente, se registrara una mayor oscilacioén[20, 46].

Figura 13. Espectro UV-Vis de las nanoparticulas de Au obtenidas.

4.1.2 Microscopia electrénica de transmision de NPs de Au

En las micrografias (figura 14) observamos que si hay presencia de NPs de
Au sintetizadas a partir de citrato de sodio, se identifica una morfologica

cuasiesférica (figura 14a), ademas de corroborar que son uniformes y menores a 50
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nm. En el patron de SAED (figura 14b) se observa una pequefia poblacion de las
NPs de Au obtenidas, ademas de los anillos de difraccion fueron indexados a (111),
(220) y (311) de acuerdo a los planos de difraccion de la estructura cubica de metal
de oro de acuerdo con el patron de XRD caracteristico de oro que corresponden a
archivo JCPDS: 004-0784.

Figura 14.Micrografias obtenidas por MET de las nanoparticulas de Au obtenidas.

El tamafio promedio de las NPs de Au es de 8.09 nm, con una desviacion estandar
de 3.60 (figura 15), el tamafio de las particulas obtenidas fueron los que se
esperaban (tamafios menores a 50 nm), ya que estos brindan mejores propiedades

Opticas[62] y biocompatibles[20, 46].
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